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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:
CNPJ: 55.088.157/0001-02

ECORE MOVEISLTDA
KSELETRONFEOR® 067/2022

Dados do interessado: O mesmo do cliente

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 8619:2015 - Espuma flexivel de poliuretano —

Determinacao da resiliéncia.

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

Identificaciao | 3993-04/3993-05
Interna: 3993-06

N.° série: -

Outras partes acompanhantes: | = -
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatério s6 deve ser reproduzido por completo. Reprodugido de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
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Obs.:
A SOUZA -SP
Valor encontrado (média de 03 corpos de prova) 59%
Incerteza (U) 2%

03 Corpos-de-prova padrao com suas bases planas e paralelas, faces laterais perpendiculares a elas, com
dimensao minima de 100 mm x 100 mm x 50 mm, conforme ABNT NBR 8619:2015.
Antes da realizacdo do ensaio e ap6s 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura de (23 + 2) ° C e umidade relativa de (50 + 5) %.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Resiliometro (ELT031) fabricante: Maqtest
Certificados de Calibra¢ao n.° 014212-21 A e 014212-21 B CAL0134 e n° 69T4L921 CAL 0171, validos até
08/2023

Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILT001) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibracao n.® 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038) Fabricante: Akrom
Certificado de Calibracdo n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:

CNPJ: 55.088.157/0001-02

Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:

CEP 17 250 106

™

o

@
%6-498;\.

Norma:

ABNT NBR 14961:2019 — Espuma flexivel de poliuretano —
Determinacao do teor de cinzas

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

. Identificacao
N.© série: -—- 3993-19
Interna:

Outras partes acompanhantes: | = -
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(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatério s6 deve ser reproduzido por completo. Reprodugido de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condicGes normais de temperatura e umidade, salvo as
condigbes especiais informadas nos campos de ensaios.
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orpo de prova contendo entre 3 e 5 g de espuma a, conforme A‘B’lﬁ‘ NBR 14961:2019.
AYA

Ve
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Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Balanga Analitica — Mod. BL — 320H (ELT 022) fabricante: Shimadzu
Certificado de Calibragdo n°® CL-010703-21 — RBC CAL 0134, valido até 07/2023

Dessecador refratario (ELT 037) — Dispensado de calibragao

Forno Mufla Digital 16 L (ELT038) — Mod. SP2707-21 fabricante: Sppencer
Certificado de Calibragdo n® WY-010702-21 — RBC CAL 0134, valido até 07/2023

Termoémetro de vidro — Mod. 5003 (ILT 035) fabricante: Incoterm
Certificado de Calibracdo n.® 82316-200 — RBC CAL 0157, valido até 12/2022

Cronometro digital — TA396 (ILT 034)
Certificado de calibracao n° 78940-200 - RBC CAL 0157, valido até 12/2022

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038) Fabricante: Akrom
Certificado de Calibracdo n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024
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(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

12/09/2022 13/09/2022

PROPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO S/A
USO OUTORGADO PARA: Bariri / SP, 20 de Setembro de 2022
MAQMOVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA
PREGAO ELETABIR[be3toioe(fetey o glise téenica

CENTRO ESTADUA B-BERBHEAECA0 TECNOLOGIC
PAULA SOUZA - SWilliam Hashimoto de Moraes

Signatario Autorizado

W36-498A.

Anexo A - Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao

00 20/09/2022 Emissao Inicial

Fim do relatério
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CA58-5B17-3436-498A ou va até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificacdo: CA58-5B17-3436-498A
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:
CNPJ: 55.088.157/0001-02

PROPRIEDANE INTEFRCTURT DX FKR'GRUPO S/A
USO OQUTORGADO |PARA5-1°¢

MAQM@G&EIS IND IfB@i) st DE MOVEIS LTDA

PREG Arbodal) TR ON5doddois 067/2022 ,
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
P AUL Aklg@mweres?lo: O mesmo do cliente

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 8515:2020 — Espuma flexivel de poliuretano —

Determinacao da resisténcia a tracao

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

Identificacao | 3993-13/3993-14
Interna: 3993-15

N.° série: -

Outras partes acompanhantes: | = -

LabChair, Av. das Industrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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Relatdrio de Ensaio
R223993-03 C

CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatorio s6 deve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de

PROPRIFPADE INTELECELAL. DA EK. GRURQ.S/A
USO OV TPOREATIOPK Rugs e cnssios
MAQNIOVEISTRD EC OV DEVIOVEIS EFPe & tracio
PREGAO ELETRONICO N*%67/2022

CENTRO ESTADUAL DE E D NL S

|
Tensao de ruptura ( 130 kPa

PAULA SOUZ

A Incerteza (U) 14 kPa

Resultado (média de 03 corpos de prova)

chair

laboratdrio de ensaios

[CA

Alongamento de ruptura (%) 80%

Incerteza (U) 11%

03 Corpos-de-prova com dimensées de 12,5 mm =+ 1,5 mm de espessura retirados de uma peca conforme
ABNT NBR 8515:2020.
Antes da realizacdo do ensaio e ap6s 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura de (23 + 2) ° C e umidade relativa de (50 = 5) %.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038) Fabricante: Akrom
Certificado de Calibragio n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024

Equipamento Mod. KE 2.000 MP- Tipo CRT (ELT 034) fabricante: KRATOS
Certificado de Calibragdo n° 7570.20 — RBC CAL 0494 (tipo de esforgo: Tracao — Célula de 200 kgf) e n°
7572.20 e 7573.20 (deslocamento). — RBC CAL 0494, validos até 11/2022

Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILT001) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibracao n.® 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023

LabChair, Av. das Indastrias, 297 — Centro — Bariri — SP
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

PROP EGTU?;L—DA—FKGRUPOS—/A
12/09/2022 12/09/2022 a 14/09/2022
A T DA

USO OBTORGADOPARA:

MAQMOVEIS IND E COM DE MONEISITIDA ..
PREGAO ELETRONICO N° 067/202

CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA

LABg—ﬁIR Laboratorio e Testes e Analise técnica

PAULA SOUZA -

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado

Anexo A - Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao

00 20/09/2022 Emissao Inicial
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:

CNPJ: 55.088.157/0001-02

Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:

CEP: 17.250-106

al

PROPRENA DE INTEF ¥ TUAL DA FK GRUPO S/A
USO OIFPpPesss A DO [#92Ro9/2
MAQMENEIS IND F COM DE MOVEISTIDA
PREGAO ELEFRONICO N 0672022
CENTR@#68:uBliAd: DE EDUCACAO TECNOLOGICA
PAULASQLZA - SP

ABNT NBR 09178:2022 — Materiais poliméricos celulares
flexiveis — Determinacao das caracteristicas da queima

Identificacao do produto:

Nome: Espuma de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

. Identificacido | 4020-01/4020-02
N.© série: -—-
Interna: 4020-03

Outras partes acompanhantes: | = -
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatério s6 deve ser reproduzido por completo. Reprodugido de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condicGes normais de temperatura e umidade, salvo as
condigbes especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Todos os corpos de prova foram retirados no sentido de crescimento da espuma.

PROPRNat Db lN T T T [item U]\ Detérininatad‘dak edrattefistidasie/\]

78:2022

USO QUTORGADO PARA : queima

MAQMOVEIS IND E COM BEMOVEIS LTDA
PREGAd‘i?‘i“ﬁ“T‘RWé‘(‘PW@ R /2022 60 mm/min

~ 1 Vd

CENTRO.ESEAPYAT. LCACAO. [CA

9

P AUL AAS@U%%O& Sl}? da reahzagao do ensaio e somente apos 24 h de sua manufatura 0S Corpos

de prova foram pré-condicionados por no minimo 12 h, a uma temperatura de (23 + 2) ° C e umidade

relativa de (50 + 5)%.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Régua com precisio de 0,1 cm (ILT 033) fabricante: Brasfort
Certificado de calibracao n® 009798-21 — RBC CAL 0134, valido até 08/2023

Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILTo01) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibragdo n.° 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023

Termoémetro de vidro — Mod. 5003 (ILT 035) fabricante: Incoterm
Certificado de Calibragdo n.° 82316-200 — RBC CAL 0157, valido até 12/2022

Cronometro digital — TA396 (ILT 034)
Certificado de calibragcao n° 78940-200 - RBC CAL 0157, valido até 12/2022

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038) Fabricante: Akrom
Certificado de Calibracdo n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024

Camara de combustio (ELT 043) — Dispensada de calibragio
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

26/09/2022 26/09/2022 a 27/09/2022

Bariri / SP, 28 Setembro de 2022

PROPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO S/A

USO OUTORGMARAEJ)%Q&HO e Testes e Analise técnica
MAQMOVEIS IND E (K‘s N(Iio ) lt1Y[OVEIS LTDA

PREGAO ELETRO% liam Hashimoto geell\lflte

CENTRO ESTADUAL EEaErDlJt@:A{SAO TECNOLOGICA
PAULA SOUZA - SP

Anexo A - Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao
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CRL 0430

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:
CNPJ: 55.088.157/0001-02
Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:
CEP: 17.250-106
Cidade: Bariri / SP
Proposta: 3993-00/22

Dados do interessado: O mesmo do cliente

PROPRIEPABEHNAELECTUAL DA FK GRUPO S/A

USO Olﬂ@@RGADO RAIMR. 8516:2015 — Espuma flexivel de poliuretano —
MAQMOVEIS IND EPEONEDENMONVEIS'ETDA

PREGAQ ELETRONICO N° 067/2022

CENT REeqtficaciqdg produts ) EDUCACAO TECNOLOG]

Q
>

PAUL Al IS@U Z A EsSPa flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

N.° série:

Interna:

Identificacao | 3993-16/3993-17

3993-18

Outras partes acompanhantes: | = -

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
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Resultados:

Obs.1: Este relatério s6 deve ser reproduzido por completo. Reprodugido de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condicGes normais de temperatura e umidade, salvo as
condigbes especiais informadas nos campos de ensaios.

Norma Item Determinacao da resisténcia ao
NBR 8516:2015
rasgamento
Obs.:
Resultado (média de 03 corpos de prova) 490,0 N/m
Incerteza (U) 39,2 N/m

PROPI

US O Q T@R@RB@ MR E@Eeratura de (23 + 2) ° C e umidade relativa de (50 + 5) %.

DAL TS E LG AL IR R GRUPO.SA

>

MAQMOVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA
PREGAQO ELETRONICO N° 067/2022

CENT
PAUL

RITAPEAP: PEEBUEACROTECNOLOG
dor d d Mod. K ILTo38) Fabri : Ak
O b ibretao R 00680 mn  REC CAL orgi, vildo atd 0.yaong e erom
Equipamento Mod. KE 2.000 MP- Tipo CRT (ELT 034) fabricante: KRATOS
Certificado de Calibracdo n° 7570.20 — RBC CAL 0494 (tipo de esfor¢o: Tragdo — Célula de 200 kgf) e

n° 7572.20 e 7573.20 (deslocamento). — RBC CAL 0494, validos até 11/2022

Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILT001) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibracao n.® 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023

ICA
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

12/09/2022 12/09/2022 a 14/09/2022

Bariri / SP, 20 de Setembro de 2022

LABCHAIR Laboratoério e Testes e Analise técnica

Assinado dlgltalmente

PROPRIEDADE INEEERCTEATRA-EK GRUPO S/A
USO OUTORGADOQ PASgmatirio Autorizado

MAQMOVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA
PREGAO ELETRORTCO 19577282255 ,
CENTRO:ESTARIAL DE EDUCAGAR TECNOLOGICA
PAUL{X SO ULdog DP Emissio Inicial
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CRL 0430

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:
CNPJ: 55.088.157/0001-02
Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:
CEP: 17.250-106
Cidade;: Bamiriy/ SP
Proposta: 8093:00/22

Dados do interessado: O mesmo do cliente

Metodologia utilizada:

Norma:

Determinacao da densidade

ABNT NBR 8537:2015 — Espuma flexivel de poliuretano —

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano
Modelo: ESPUMA
Marca: fk grupo
. Identificacdo | 3993-04/3993-05
N.© série: -
Interna: 3993-06

Outras partes acompanhantes:

LabChair, Av. das Indastrias, 297 — Centro — Bariri — SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816-3DF1-106E-4458.
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Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816-3DF1-106E-4458.
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Imagens:

13/09/2022 14:01

13/09/2022 14:08

Fim da pagina

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 2/5
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816-3DF1-106E-4458.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

-3Pt-106E-4458.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816



W labchair
:‘ laboratdrio de ensaios
s

Ensaios
NBR ISO/IEC

Relatorio de Ensaio

R223993-01

CRL 0430

Laboratoério de Ensaio Acreditado pela Cgcere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o0 nimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens:

13/09/2022 14:08

13/09/2022 14:08

Fim da pagina

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP

(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 3/5
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816-3DF1-106E-4458.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

-3Pt-106E-4458.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7816



Ensaios
NBR ISO/IEC

Relatorio de Ensaio

R223993-01 d
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatorio s6 deve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
aprovacao escrita do laboratorio.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condi¢des normais de temperatura e umidade, salvo as
condigbes especiais informadas nos campos de ensaios.

Norma /| NBR:8537:2015 Item | Determindcdo da Densidade

Obs.:

Resultado (média’de 03 ‘corpos de prova) 55,11 kg/m3

Ineerteza (U) 0,18 kg/m3

03 Corpos-de-prova padrao| ¢om! suas bases planas e paralelas, (facesilaterais|perpendiculares a elas ¢
volume superior, a 500 cm3, conforme ABNT NBR 8537:2015.
‘Antes “da ‘realizacao do 'ensaio e apds 24 h de sua manufatura, os corpos de prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 h, a temperatura de (23+2)° C e umidade relativa de (50+5)%.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Balanga Analitica — Mod. BL — 320H (ELT 022) fabricante: Shimadzu
Certificado de Calibracdo n.° CL-010703-21 — RBC CAL 0134, valido até 07/2023

Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILT001) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibracao n.® 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038) Fabricante: Akrom
Certificado de Calibracdo n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024.

LabChair, Av. das Indastrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

12/09/2022 12/09/2022 a 13/09/2022

Bariri'/ SP, 20 de Setembro de 2022

LABCHAIR Laboratorio e Testes e Analise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado
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CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:

CNPJ: 55.088.157/0001-02

Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:

PROPRIEDADE INTEEEGHWAL DA FK GRUPO S/A

USO OGE@RGADO PAR A

MAQMERYEIS IND E CON.DE MOVEIS LTDA
ICO N 06772022

CEN'T Radss ddisttidsshdo: Ditedniodseliaite\O TECNOLOGICA

PAULA-SOUZA-SP

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 8797:2017 - Espuma flexivel de poliuretano —

Determinacao da deformacao permanente a compressao.

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo

) . 3993-04/3993-05/3993-06
. Identificacdo
N.? série: 3993-07/3993-08/3993-09
Interna:
3993-10/3993-11/3993-12

Outras partes acompanhantes: | = -

LabChair, Av. das Industrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo A7AF-F444-CC5A-018A.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
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Laboratoério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o0 nimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.
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R223993-06 !

CRL 0430
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Resultados:

Obs.1: Este relatorio s6 deve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de

confianca de 95%.
ndicGes normais de temperatura e umidade, salvo as
%UAIL DA TK GRUPOS/A

Obs.6: Os ensaios foram realizados em
ZrTodos 0S CO KOS de dro]vii foram retlrados no sentido de crescimento da espuma.

ORG

MAQNOVE [SBIND'EIC( NEOVREIS B D Aletormagio

PREG
CENT
PAUL

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

ermanente a COMPressao (90"/)

AO ELE'B&OWWQQZ/%%% -05/3993-06 ,

O ESTAD DE ED TECNOLOG
alor encontrado Jﬁ e 03 corpos (}J pro[\;})g
C(\I T7 A

3535 bt b 20t

Iocerteza (U) 0,6%

03 Corpos-de-prova com dimensdes minimas de 100 mm x 100 mm X 50 mm, com precisdo de + 1 mm,
sendo que as bases devem ser planas e paralelas, e as faces laterais perpendiculares a elas, conforme
ABNT NBR 8797:2017.

Antes da realizacdo do ensaio e ap6s 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura (23 + 2) ° C e umidade (50 + 5) %.

Norma Item | Determinacao da deformacao

NBR 8797:2017 .
permanente a compressao (75%)

Obs.: Corpos de prova 3993-07/3993-08/3993-09

Valor encontrado (média de 03 corpos de prova) | 2,6 % (75%, 22h, 70°C/5%)

Incerteza (U) 0,3%

03 Corpos-de-prova com dimensdes minimas de 100 mm x 100 mm X 50 mm, com precisdo de + 1 mm,
sendo que as bases devem ser planas e paralelas, e as faces laterais perpendiculares a elas, conforme
ABNT NBR 8797:2017.

Antes da realizagdo do ensaio e apés 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura (23 + 2) ° C e umidade (50 + 5) %.

LabChair, Av. das Indastrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma | NBR 8797:2017 | Item | Determinacdo da  deformagao
permanente a compressao (50%)

Obs.: Corpos de prova 3993-10/3993-11/3993-12

Valor encontrado (média de 03 corpos de prova) | 2,1 % (50%, 22h, 70°C/5%)

Incerteza (U) 0,3%

PROPRIETATEINTELECTOAL DA K GRUPU.SA
EBNTYBRRZ 72001 ) (O PARA

ig mﬂ EQQM I}E Mﬁ“ﬁ‘ m Lprrova foram pré-

06772022

PAUL Egl&[ja[rjnezntgs utisli% os nas dependeéncias aboratorio:
Paquimetro Analégico — Mod. 530-115 (ILT001) fabricante: Mitutoyo
Certificado de Calibragdo n.° 14867-201 — RBC CAL 0157, valido até 03/2023.

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038)
Fabricante: Akrom - Certificado de Calibragio n.° 006892-22— RBC CAL 0134, valido até 04/2024

Estufa Fabricante: Ethik Technology (ELT032)
Certificado de Calibracdo n® WY-010701-21 — RBC CAL 0134, valido até 077/2023.

Dispositivo de compressdo (ELT 033) — Dispensado de calibracao

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.

A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis

Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das

amostras

Periodo de ensaio

PROPRIEDX PR TELECTURP BRIFKACUITFO S/A
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PREGAO ELETRONICO N° 067/2022
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William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado
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Revisao Data Descricao
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CRL 0430

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
A Cgcre ¢é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

FK GRUPO S/A
Nome / CNPJ:
CNPJ: 55.088.157/0001-02
Avenida das Indtstrias, 337 — Centro
Endereco:
CEP: 17.250-106
Cidade: Bariri / SP
Proposta: 3993-00/22
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Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano
Modelo: ESPUMA
Marca: fk grupo
. Identificacao 3993-01/3993-02
N.¢ série: ———
Interna: 3993-03

Outras partes acompanhantes:

CA

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o ntimero 0430.
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Resultados:

Obs.1: Este relatorio s6 deve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer

aprovagao escrita do laboratério.

Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)

amostra(s) ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificacdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de

confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condi¢des normais de temperatura e umidade, salvo as
condigbes especiais informadas nos campos de ensaios.
Obs.7: Todos os corpos de prova foram retirados no sentido de crescimento da espuma.

PROPRIEDAD b &

Norma Item

NBR 9176:2016

Indentacao

Determinacao da Forca de

faédios pird osloBtorpokddpréia ) 7O S/ A

USO O

MAQM

PREG;
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0 FSTABUETDE E

UMGAMPAR(A . 140,79 N Incerteza (U) 8,01 N
[ (¥ ooy greppyridol= 09% | 857819\ IIRSEAD) A 770
&(jIEfEET‘R’@‘N‘l’C G%NG 0’617?26_; Incerteza (U) 37,58 N

DUCACAO TEC

03 Corpos-de-prova com dimensoes de 380 x 380 x 50 mm, conforme ABNT NBR 9176:2016. Eforpos %e

PAUL Ap@@%ﬁ&sentusp crescimento da espuma, de forma que o ensaio seja aplicado na sua posi¢ao

F.I. = Forca de indentacao / F.C. = Fator de conforto.

superior e orientacdo de cima para baixo, simulando a utilizagdo normal do produto.

Antes da realizagdo do ensaio e apés 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-

condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura de (23 + 2) ° C e umidade relativa de (50 + 5) %.

Equacdo utilizada para encontrar o Fator de conforto (F.C.) = Forca de indentagdo (F.I.) 65%

Forga de indentacdo (F.1.) 25%

[CA

Trena — Modelo 33-231 (ILT o17) fabricante: Sta

nley

Equipamento Mod. KE 2.000 MP (ELT 034) fabricante: KRATOS
Certificado de Calibragdo n® 7571.20 — RBC CAL 0494 (tipo de esfor¢o: Compressao — Célula de 200 kgf)
e n® 7572.20 e 7573.20 (deslocamento) — RBC CAL 0494, vélidos até 11/2022.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Certificado de Calibracdo n.° 006469-21 — RBC CAL 0134, valido até 04/2023.

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038)
Fabricante: Akrom - Certificado de Calibracdo n.° 006892-22— RBC CAL 0134, valido até 04/2024
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Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento das 3 )
Periodo de ensaio
amostras

12/09/2022 12/09/2022 a 13/09/2022

Bariri / SP, 20 de Setembro de 2022

PROPRIEDA D EaAbMiAR 83660k d debieddhaftdsc e RUPO S/A
USO OUTORGADO PMO digitalmente

MAQMOVEIS INDEONVEREMAONVELS LTDA
PREGAO ELETRONICnariqgtpyzgo

CENTRO ESTADUAL DE EDUCA(;AO TECNOLOGICA
PAULA SOUZA - SP

Anexo A - Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao

00 20/09/2022 Emissao Inicial

Fim do relatério

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cddigo B384-B3C1-B570-2111.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.:5/5
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo B384-B3C1-B570-2111.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B384-B3C1-B570-2111 ou va até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificacdo: B384-B3C1-B570-2111

Hash do Documento
6FDD4570A42B8055106281BB429BBA03F4EBAC479C08F160B9A49B799E160704

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2022 é(séo) :

« William Hashimoto De Moraes (Signatario) - 294.561.478-27 em

PRORRIFBA DEENTELECTUAL DA FK GRUPO S/A
USOUETORGEADO PARA:

- SP



I l i
atério de ensaios

Relatorio de Ensaio

R223993-08

ssssss
NBR ISO/IEC
17025

CRL 0430
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Dados do cliente:

PROPR
USO O

TTORGA DO [[ONPR 55.088.157/0001-02

EDARE, INTEISEEPUAL DA FK GRUPO S/A

MAQ
PREG

OVEIS IND E

BEEETRONKGO, N2 067/2022

Aeflida\dasThlttsthidd 337 = dentrd T DA

CENT
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PAUL ﬁroﬁpotsZa:zi B SY 3993-00/22

Dados do interessado: O mesmo do cliente

Metodologia utilizada:

Norma:

Determinacao da fadiga dinamica.

ABNT NBR 9177:2015- Espuma flexivel de poliuretano -

Identificacao do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano
Modelo: ESPUMA
Marca: fk grupo

N.O série:

Interna:

Identificacao 3993-01/3993-02

3993-03

Outras partes acompanhantes: | = -

LabChair, Av. das Indistrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
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Resultados:

Obs.1: Este relatorio s6 deve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
aprovagao escrita do laboratério.

PROPREERADE INTELECTUAT DATFR-GRYPO S/A
USO %T@MQ conf oot hale dos resultados contidos 1o presente reatorio,
MAQMENVETS IND ECOM DEMOVETSTTHA: ™ *

PRE G&ﬁg E’mﬁkrm amgnsﬁ?ﬂm?npfratura e umidade, salvcj as
CENTRO ESTRADUAT. "BE FHUCAC T THECROLOGICA
P AUL Al\gﬁt 7 ANP k 7:2015 Item | Determinacao da fadiga dinamica

Obs.: Resultado médio de 03 corpos de prova

chair

laboratdrio de ensaios

R223993-08

Valor encontrado Perda F.I. (25%) 7,81% Incerteza (U) | 9,40%
Valor encontrado Perda F.I. (40%) 5,46% Incerteza (U) | 1,52%
Valor encontrado Perda F.I. (65%) 5,49% Incerteza (U) | 6,43%
Valor encontrado Perda da espessura (%) 1,51% Incerteza (U) | 0,13%

03 Corpos-de-prova com dimensdes de 380 x 380 x 50 mm, conforme ABNT NBR 9177:2015.

Antes da realizacdo do ensaio e ap6s 24 horas de sua manufatura, os corpos-de-prova foram pré-
condicionados, por no minimo 12 horas, a temperatura de (23 + 2) ° C e umidade relativa de (50 + 5) %.
Corpos de prova retirados no sentido de crescimento da espuma, de forma que o ensaio seja aplicado na
sua posicao superior e orientacdo de cima para baixo, simulando a utilizacdo normal do produto.

F.I. = Forca de indentacao.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério:

Trena — Modelo 33-231 (ILT 017) fabricante: Stanley
Certificado de Calibragio n.° 006469-21 — RBC CAL 0134, valido até 04/2023

Datalogger registrador de umidade e temperatura — Mod. KR420 (ILT038)
Fabricante: Akrom - Certificado de Calibracdo n.° 006892-22 — RBC CAL 0134, valido até 04/2024

Equipamento Mod. KE 2.000 MP (ELT 034) fabricante: KRATOS
Certificado de Calibracdo n° 7571.20 — RBC CAL 0494 (tipo de esforgo: Compressao — Célula de 200 kgf)
en® 7572.20 e 7573.20 (deslocamento) — RBC CAL 0494, validos até 11/2022

Equipamento Fadiga Dindmica (ELT 046) - Dispensado de calibracao
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Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

PROPRIEDARD
USO ( 6?6% ‘ rﬁ(iSAI{ A Periodo de ensaio
'!'.uli" QY ELS, )
PREG RON - s

CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO, TECNOLOGICA
PAULA SOUZA - SP

LABCHAIR Laboratoério e Testes e Analise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado
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FILIAL 0120 Documento oficial para registro de garantia e assisténcia técnica para envio aos clientes

Dados do Documento

20102205 - 01 pégina — rev.00

Elaboragdo Supervisdo de Consultoria Técnica
Revisdo Supervisdo Comercial
Aprovacdo Signatario Autorizado

Tipologia do Documento

Documento Oficial

torizada.
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Propriedade intelectual do FK Grupo S/A. Proibido & reprodu

DOCUMENTO OFICIAL GERAL — DOGE

AO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO E TECNOLOGICA PAULA SOUZA - SP
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N2 067/2022
0.C.: 1024011006320220C00365 | Processo n. 2022/29968

O FK Grupo S.A., empresa sita a Avenida das Industrias, 337, Centro, CEP 17250-000, Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob n2

55.088.157/0001-02 e Inscrigdo Estadual n? 201.021.680.110, declara por meio deste, para os devidos fins e a quem possa

interessar que, as espumas flexiveis de poliuretano sdo produzidas sem o uso de CFCs e HCFCs.

Sendo sé, subscrevo cordialmente.

Bariri-SP, 20 de Outubro d& 2022.

André José Trovarelli La
Diretor Administrati
FK Grupo S.

“Quando impresso, este documento torna-se uma COPIA NAO CONTROLADA. Salvo com as devidas assinaturas”
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The mark of

apcer Certificado ESC [

Certificate

NUMERO APCER-COC-150056 NUMERO LICENGA FSC®C126932

Number FSC® License Number

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Rua Alberto Pereira, 80 - Distrito Industrial
15.901-555 TAQUARITINGA | SP
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custddia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship
Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-1

para o ambito de fabricacdo e comercializacdo de mdveis;

for the scope of manufacturing and comercialization furniture.

A lista de grupos de produtos incluidos no @dmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org.
Este certificado ndo constitui uma evidéncia que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado
FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados
como abrangidos pela certificagdo FSC quando a alegagdo FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER
mantém a propriedade deste certificado e das suas copias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This
certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood].
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC
claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER

upon request.

Data da primeira emissdo 2015-09-03
Date of first issue: .
Versdo 2

Version - -
Emitido em 2022-07-25

Date of issue

Valido até 2025-09-02

Valid until José Leitdo
CEO

A validade deste certificado deve ser verificada em
info.fsc.org

The validity of the present certificate shall be checked at
info.fsc.org

APCER — Associagdo Portuguesa de Certificagdo

o’Porto Bessa Leite Complex | Rua Antdnio Bessa Leite, 1430 - 12 Esq.

4150-074 Porto
Www.apcergroup.com

Acreditagdo ASI-ACC-072
Accreditation ASI-ACC-072


http://www.fsc-info.org/
http://www.fsc-info.org/
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A EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que a empresa MAQMOVEIS, localizada na Rua Alberto Pereira,
80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo - Taquaritinga/SP, inscrita no CNPJ sob n2 54.826.367/0004-30,
apresentou protétipos de mobilidrio, objetivando a avaliagdo de suas caracteristicas, tendo como

referéncia as especificacdes do Anexo | — Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAO ELETRONICO n.

o

067/2022, PROCESSO n.°2022/29968, OFERTA DE COMPRA N° 1024011006320220C00365, do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA. A referida avaliagdo apresentou os seguintes

resultados:

ITEM 10: CADEIRA UNIVERSITARIA, COM PORTA LIVRO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL PARA
CANHOTO.

RESULTADOS ENCONTRADOS

Cadeira universitdria para canhoto, composto por assento e encosto estofado, estrutura metalica e prancheta
com a seguinte configuracao:

ASSENTO: Modelo Secretaria medindo 430(L)x410(P)mm, composto por base em compensado multi-laminado,
moldado a quente, seguindo norma NR 17. Estofamento em espuma injetada de poliuretano, densidade
55Kg/M3, com revestimento em tecido Poliester 100% resistente ao esgarcamento, na cor Azul Royal, tendo a
face inferior do assento contra capa em polipropileno injetado na cor preta.

ENCOSTO: Modelo executivo medindo 350(L)x280(A)mm, composto por base em compensado multi-laminado,
moldado a quente. Estofamento em espuma injetada de poliuretano, densidade 55Kg/M3, com revestimento
em tecido 100% poliéster resistente ao esgargamento, na cor Azul Royal, tendo a parte traseira do encosto com
contra capa em polipropileno injetado na cor preta.

Estrutura monocoque em tubos de aco carbono com dimensdes de 22,22 mm de diametro em chapa de
1,20mm de espessura; pés em formato de “U” invertido e a trava dos pés construida por dianteira e traseira
em uma Unica peg¢a formando o brago com desenho trapezoidal, unidas por processo de fusdo a arco elétrico.
A estrutura ndo pode ter respingos de solda e arestas cortantes, e para fechamento das aberturas com tips em
polipropileno com 22,22mm de didmetro externo e 19,18mm internos com seis (6) nervuras de 0,2mm, o
mecanismo de regulagem de distancia e altura da prancheta é formado por tubo de ago cromado com 22,22mm
de diametro, e buchas injetadas em polipropileno com didmetro externo de 29 mm e interno com 23 mm e
espessura de 6 mm para o deslizamento do eixo cromado. Suporte do encosto formado por tubo oblongo 16x30
mm na parede de 1,9 mm com reforgo interno em ferro chato de 1 %4” x %” para maior resisténcia, e para a
fixagcdo do assento encontra-se na estrutura duas pegas em chapa 12 com dois furos de 6 mm de diametro em
cada peca, para fixacdao do assento com 120 mm entre centro de furos.

PRANCHETA: Medindo (Larg.: 305 x Prof.: 550) mm, confeccionado em madeira prensada de MDP (medium
density particleboard) com espessura de 18mm e face superior em laminado melaminico de alta pressdo com
espessura minima 0,8mm e na face inferior com laminado melaminico de baixa pressdo, ambos com
propriedades antibacterianas.

Fita de bordo aplicada pelo processo de colagem “hot melting”, recebendo acabamento fresado apds a colagem,
configurando arredondamento dos bordos com raio de 2,5 mm. Buchas de zamak cravadas na prancheta para
fixagdo da estrutura ao tampo (prancheta) através de parafusos M6 x 45mm.

ACABAMENTO E SEGURANCA:

Todos os componentes metdlicos receberam tratamento antiferruginoso com adicdo de tensoativo
desengraxante, livre de componentes organicos volateis e metais pesados toxicos, com resisténcia a corrosdo
em superficies. O revestimento é por meio de pintura epdxi, com particulas de pd aderidas formando uma
pelicula plastica uniforme.

Superficie com tratamento anticorrosivo (fosfatizagdo) no processo de pintura que garante resisténcia a névoa
salina através de processo ecoldgico, sem formacdo de efluentes, e pintura eletrostatica em resina hibrida epdxi
na forma de p9, aplicada através de pulverizacio eletrostatica e polimerizagdo em estufa de alta temperatura.

ESTe documento 101 assinado digitalmente por Anna Viaria Goncalves.
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FABRICACAO

A fita de bordo foi aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, recebendo acabamento
fresado apds a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2,5 mm.

Soldas possuem superficie lisa e homogénea, ndo apresentando pontos cortantes, superficies asperas ou
escorias. Todos os encontros de tubos recebem solda em todo o perimetro da unido. Os respingos e
irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos foram eliminados. Pecas injetadas ndo
apresentam rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes.

DIMENSOES:

Prancheta — 305 mm de Largura x 550mm de Profundidade
Altura do Assento - 445 mm

Superficie util do encosto- 350 x 280 mm

Superficie util do assento - 430 X 410 mm

Altura do clipboard - 750 mm

REFERENCIAS:

Pintura das estruturas na cor preta.

Revestimentos Alta pressao na cor ovo.

Revestimentos Assento e Encosto em tecido Azul Royal.

Bordos compativeis com cor e textura do revestimento melaminico.
Injetados na cor preta compativel com os demais componentes.

~
[22)
©

fq

Este documento
Para verificar as al

Rio de Janeiro/RJ, 14 de novembro de 2022

Anna Maria Gongalves

Inspetora — Exata Certificadora
Assinado digitalmente
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