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Dados do interessado: O mesmao do cliente

Metodologia utilizada:
[ MNorma: -

AENT NBR 91772015~ Espuma
Determinagio da fadiga dinimica.

flexivel de poliuretano -

Identificacio do produto:

Nome: Espuma flexivel de poliuretano

Modelo: ESPUMA

Marca: fk grupo
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Outras partes acompanhantes:
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Resultados:

Obs.1: Este relatirio 56 deve ser reproduzido por completo. Reprodugdo de partes requer
w0 escrita do laboratdrio.
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Obs.: Resultado médio de 03 corpos de prova
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Valor encontrado Perda F.1. (25%) - 81% Incerteza (1) | 9,40%
Valor encontrado Perda F.1. (40%) 5,46% | Incerteza (1) | 1.52%
Valor encontrado Perda F.1. (65%) 5.409% Incerteza (L) | 6,43%
e B LT e e e e
Valor encontrado Perda da espessura (%) 1,51% Incerteza (I} | 0,13%

3 Corpos-de-prova com dimenstes de 480 X 380 X 50 mm, conforme ABNT NBR 91772015,

Antes dn realizaciio do onzain ¢ apis 24 horae de mia manufatarn, o5 r:nu'pn:n-d.e-pmn farm pre-
comdivionades, por oo minima 12 boras, 3 temperatun de (23 £ 2) 7 Ceumidade relativa de {50 £ 5) %
Corpos de prova metirados no sentido de crescimento da espuma, de forma que o ensiso seja aplicido na
sua pasicio superiar e orientagsEn de dima para baixo, simalando o otilizacio normal do preduto.

F.1. = Forga de indentagho.

Equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratdrio:

Trena — Mudeln 23-231 (TLT 0a7) fabricante: Stanley
Certificade de Calibragio n,® oofaig-21 = RBC CAL o134, wilido ate 04/2023

Datalopger reglstrador de umbdsde & wmperatura — Mod. KR40 {ILTo3E)
Fabricante: Akrom = Certificade de Caliboagio n.® oobfiga-zz = RBC CAL o134, villldo até o4/2024

Eeaipaments Mod KE 2.000 MP (ELT o34} fabricante; KRATOS

Certificado de Calibraghio n® 7571.20 — BEBC CAL oygs (Hpo de esforgo: Compressao = Célula de 200 kgl
£ n® 7ore a0 e 757320 (deslocamente) = BEEC CAL aggy, validos até 1172022

| Equipaments Fadiga Dinkntica (ELT o446} - Dispensado de calibragio

Fim da pagina

LabChair, Av. das Inddstrias, 297 — Centro = Bariri = 5P
(14] 3662 ob2s = [abshaire fkeripo.com

FR aa1 = rev, 04

Erta documentn ol sssnado digitalmente por William Hashimoto e Momes Pag 45
Parn yerificar a2 assinaiurns vi 50 550 hEps e Donaldoass) netki i oom brd43 ¢ wilfiza o oddgo BRFDFBAG-1E26-C55E

HMes=Haredo L

pox WilRiy
o b P iy B

1w cligea b

Lk T B

Exln ok
Hra v

FO:FRHO-1ERACRAE

(Eriti (Eals L

asaral. |



1 abchair Relatorio de Ensaio
. daci R2239093-08 w

T

fiFg-de Enmain Serediiado Ed.l.tﬁu'r de acnrda com AENT MHR 150 TEC 1741535, mah o swmuens o
A Cere & slpratimia do Aoomdo de Becanheciments Mitunda 1LAC - Cpere = Sigeaory of the [LAC Mutusl Recognition Armngement.
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'OPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO 5/A
OUTORGADO PARA:
[OVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA
AO ELETRONICO N° 067/2022
tSTADUAL DE EDUCACA(Q

B manchio della gestione The mark of
Toreqtaka responsablia FS‘C ragponsible rasiny

FSC* ADDOS32 wesspi b o) FEC AODDSS2

NOLOGICA

LISTA DE SITES INCLUIDOS NA CERTIFICAGAC MULTISITE
LIST OF SITES INCLUDED IN THE MULTISITE/GROUP CERTIFICATION

CERTIFICADO N° Aabcaceaes canscas
CERTIFICATE No. RINA-COC-000536 ar vohcata 4

T iaiaily off s covalosds
shal b vonfeg on
nftpovie’n feom

EMITIDD PARS ASSUED TO

FK GRUPO S/A

REFEREMNTE A(S) NORMA(S] /REFERRED TO THE STANDARDS)

FSCx-COC

Razfia Soclal / Onoanimation Nams Subctdign do cantilicadn

-Engaraco/ Address — Cantfcate Subcogs
FK GRLIPO 54 Avenida Permetral Prefeito Domingos Artani Forlunaio, 395 - Cenlra FABRICAGAD, ARMAZENAMENTO E
17280000 BARIRI {SP) BRASIL COMERCIALIZAGAD DE MOVELS (WIZ.5.

WIZE, W12 T WIZ 8 WAE 12) E VENDA
DE FAINES LAMMNADDS COMPERSADOS
(WR.1.2) FEC 100% E FSCMO PELD
SISTEMA DE TRANSFERENGIA
MANUFACTURING, STORAGE AND
MARKETING of FURNITURE (W12.5.
WWAZS, WIZ 7. WIZ8, WIZ.12), TRADING
OF VEMEERED PAMELS (AM.1.3) F5C
100% and FSCMIX BY TRANSFER
SYSTEM

Fi GRUFD S04 Avenida Sanla 2187 — Vila Alberting. 530 Paule 02T32-040 SAD PALLO (SP) EABRICACAD, ARMAZEMAMENTD E
BRAEIL COMERCIALIZACAD DE MOWEIS (WA ES,
WE A WIL V. WIEE WA 1 2] E VENDA

DE PAINEIS LAMIMADOS COMPENSADDS

[Wa1.2) FSC 100% E FSCMIX FELO

SISTEMA DE TRAMSFEREMNCIA.

MANUFACTURING, STORAGE AND
HMARKETING of FURNITURE DW1Z5,
WHZE, WIZT, WiE8, W2 12). TRADING
QF VENEERED FANELS (WE. 1.2} FEC
100% and FECMIN BY TRANSFER
EYESTEM.
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JPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO 5/A
O OUTORGADO PARA:
VMAQMOVEIS IND E COM DE HDVI'*"]S LTDA
H’I{I GAO ELETRONICO N° 067/202
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QUZA - SP
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LISTA DE SITES INCLUIDOS NA CERTIFICAGAC MULTISITE
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FK GRUPO S/A

REFERENTE A5) NORMAS) /REFERRED TO THE STANDARDE)

FSCz-COC

Rario Sccial # Oroankeafian Nams Subchdigo do carificada

—Endarncns Addmss Cartificate Sphcods
FK GRUPO SW R Juks Sgles, 97- Salings 63811-010 FORTALERA JCE) BRASIL FABRICAGAD, ARMAZENAMENTC E
COMERCIBLIFACAD DE SOVERS (WiZ 4,

WAZE WIART, W28 WiZ12) E VENDA
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(WMB.12) F5C 100% E FSCMI PELD
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MANUFACTURING, STORAGE AND

MARKETING of FLRMITURE (W12.5,

WERE WI2T WA ZE, WZ1E, TRADING

OF WENEERED PANELS (8.1.2] FIG

100%: and FECMIL BY TRANSFER

SYSTEM

FH GRUPD 508 Hodovia Spe147, (Den L Core), 597 - Jardim Primavera 13801-540 MOGI FABRICACAD, AAMAZENAMENTO E
MIBIM (5P BRASIL COMERCIALIZALAD DE MOVEIS W12 5,
WAZE, WAXT. WL 8, Wi 1] E WENDA

DE PAINEIS LAMINADDS COMPENSADOS

{W.1.2) F5C 100% E FECMIX PELD

SISTEMA DE TRANSFERENCIA.

MAMUEACTURMNG, STORAGE AND:

MARKETING of FURNITLRRE (W12.5,
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PROPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO S/A
) OUTORGADO PARA:
[OVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA
;AQ ELETRONICO N° 067/2022
TTRZ ESTADUAL DE EDUCACAC

¥R

FSC torastale m:png:al:i&
CIENE L FRCTADODEA2
LISTA DE SITES INCLUIDOS NA CERTIFIGAGAC MULTISITE
LIST OF SITES INCLUDED IN THE MULTISITE'GROUP CERTIFICATION

OLOGICA
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FSCe-COC
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_Enderesg A
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'ROPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO S/A
USO OUTORGADO PARA:
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€ ~
i E03 — Laudo de Inspecio
EXATA 77062018 Rev. 01

N2 AGOOST/22.1LAU
A EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que a empresa MAQMOVEIS, localizada na Rua Alberte Pereira,
80 - Distrito Madir de Paula Eduardo - Taquaritinga/SP, inscrita no CNPI sob n® 54.826.367/0004-30,
apresentou prototipes de mobilidrio, objetivando 2 avaliagdo de suas caracteristicas, tendo como
referéncia as especificaches do Anexo | = Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAO ELETRONICO n.*
067/2022, PROCESSO n.*2022/29964, OFERTA DE COMPRA N* 1024011006320220C00365, do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCACAD TECNOLOGICA PALILA SOUZA. A referida avaliagio apresentou os seguintes
resultados:

ITEM 03: ESTANTE MULTIUSO EM ACO, LIVREIRD/BIBLIOTECA DUPLA FACE

RESULTADOS ENCONTRADOS

Estante biblioteca dupla face, com 10 prateleiras removiveis @ ajustaveis com dupla dobra no sentida

longitudinal e uma base fixa, formando 06 vaos.

Confeccionada em chapa de aco carbono laminada a frio SAE T008/1008, senda a: prateleiras em

chapa 22 (0,75 mm de espessura) medindo 874 mm » 250 mm e colunas em perfil "G" com largura de |

! &0 mm, abas de 30 mm e reforgo de 15 mm, confeccionadas em chapa 16(1,50mm ge espessura),
dotadas de cremalheiras dispostas verticalmente, propostos para permitir a regulagem em altura de

| cada prateleira, Contém o logotipo da empresa fabricante, em repuxo na prateleira superior e de facil

visualizacio.

As prateleiras sao dotadas de reforgo internc longitudinal tipe Omega, em chapa 24(0,60mm} em toda

sua extensdo, com dupla dobra no sentido longitudinal, abas [aterais e longitudinais funcionando come

anteparo conira gueda de materiais depositados.

Reforgo em viga "U" confeccionada em chapa 14 e parafusada na parte inferior da coluna, 2 (dais)

reforcos tipo méo francesa em chapa 14, nos cantas superiores, Montagem por meio de parafusos (14
¥ V1) e parcas (4) zincados.

ACABAMENTO E SEGURANCA:

Todos of componentes metalicos receberam tratamento antiferruginoso com adicho de tensoativo
desengraxante, livie de componentes orgénicos voldteis e metais pesados tdxicos, com resisténcia 4
corrosac em superficies, O revestimento & por meic de pintura epoxi, com particulas de po adendas ©
formando uma pelicula plastica uniforme.
Superficie com tratamento anticorrosivo (fosfatizacao) no processo de pintura que garante resisténcia |- =
a névoa saling, através de processo ecaldgico, sem formagio de efluentes, e pintura eletrostatica em |
resina hibrida epoxi na forma de pd aplicada através de pulverizacio eletrostatica e polimerizag&o em
estufa de alta temperatura,

Todas as terminagfes racebem acabamento, ndo pemitindo pontos, frestas ou orificios.

FABRICACAO: :
Todos os pontos de Soldas possuem superficie lisa e homogénea, nio apresentam pontas cortantes, |

superficies asperas ou escorias, Foram eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e os |
cantos agudos séo armedondados.

FRIE

Esle dag Jimmwr:ﬁ.l!ﬂuﬁnkm'\ﬂhmm Canatna- RBHIJHmrD.I'HJ Tel= I:H] 5321372 11781372
P vorificar as assinaluras v @3 sie hitps:Uizsign.com.brd43 a uilize o cediga 0G0-81AF -2C5E-0FDC
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/é E03 — Laudo de Inspecdo

EXATA 27/06/2018 Rev, 01

N2 AGOOS7 /22 LAL

DIMENSOES:

ALTURA TOTAL: 2000 mm
LARGURA TOTAL: 920 mm
PROFUNDIDADE DA BASE: 656 mm

REFEREMCIAS:

Pintura das estruturas, cor cinza texturizada.

Taquaritinga/SP, 05 de dezembra de 002, -

Anna Maria Gongalves £

Inspetora = Exata Certificadora
Adidrgydodigitalmente

Ecis fouEenboCam b inteicind] iy W0 o Be e S0 1y L S e o - Canten - Rio e laneirgfR) - Tel.: |21) 2531 1373 /3179.1172
Fam verifizar as assnnlures «& aoaile higs:zison com bedsd o ulilze o cddige D1 BO-B1AF-2CE-O7 D
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e
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol proposto para assinatura digital na plataforma |ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: htips:/Mizisign.com.br/Veriflear/D1680-81AF-2CBE-07DC ou va ate o site
hitps-/izisign.com. br443 e utlize o cédigo abaixo para verificar $& esle documento e vakdo.

Codigo para verificagdo: D160-81AF-2C6E-07DC

T R

Hash do Doecumento
CB170B1T708498ESE425CDCTBSBDESIATCIS01FIBCCICDES31A43TDI115ETTABE

X&) nomels) indicado{s) para assinatura, bem como seuls) status em 05/12/2022 &(sao) :

s Anna Maria Goncalves - 014 8682 067-37 em 05/12/2022 21:25
LUTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital




EXATA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N€001.2019.VOL.01/2022

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacio de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende
ao prescrito no PRO-027 — Certificagic do processo de preparacio e pintura em superficies
metdlicas, pelo modelo 5 de certificagio, obtendo o desempenho a seguir.

Razdo Social do Solicitante,/Fabricante
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS

Endereco do Solicitante/Fabricante
Rua Alberto Pereira, B0 - Distrito Nadir de Paula Eduardo

15001-555 - Taquaritinga/SP
CNPJ do Saolicitante/Fabricante
H.EIE.SETf 0004-30
Ensato Relatdrio de Ensaio - Falckio Baaer Resdtads |
::!;:f:!;ia 3 COPTosAD par exposicdo 4 Névoa Saina por 1200 horss da RACN/L-357.988/1/0/27 de 20/10/3022 0040 - BIO
Mesistincia & corrosfo por expodicio atmosfers Gmids saturada por A
1200 haras da aposicla. BIONL-21 9026/ 222 de 0704,/ 2022 gofh =AI0
:::hi-::!ﬂm b carrodia g expadicia po didaids de enicfre por 10 MOV/L-421819/1/22 de 07/04/ 2022 B = B
Ensaie para deterrninsgBo de messs de foslatizacio MOVIL-A21819/3/23 de 110472033 b5 pm*
E M L-42 18191122 de
Determinagio da verificap®o da =spesyusra da camada 11/04/7002 1E7
Detarminagdo da flexibiédade: por mandril cénloo mwli_:rznﬂiwzﬂz - 15 % plongamenta
Ceterminagia da serificacio da aderéncia da camada mwiféﬁ;igﬂ:’“ S - MO0
= = eoamtria BOZ « BSul: 7]
Cetarminagio do brifho da superfice BAONIL-4Z1E191/22 da 11,004,/2022 - :“l 209 - 5Rub
DY, 2
Determinagio da dureza 3o lapis qumi:;?q = F
Resisténcia de revestimentos argdnicos para efeltos de deformagio BV LA 181971 ,/22 F MOVAL-421819/2/27 | Ponta exiremidade da J
rapida fimpectel e 11,/04,/2023 falha 003 kgm
Arividade Micrabizna - )15 2 2801:2010 (E] = Antibactarial praducts — - Taxa do eliminagio: |
Test far antibacterial activity and efficacy QUIR-363.827/1/22 de 20/11/2022 59,9% B
Emissdo: 30/05,/2022
Revisgo 1: 11/11/2022 faum. terrps de expesicla em névos salina = inchusBa de &sdaias de atkadada micrabiznal =
Validade: 30/05/2025 Anna Marla Gongalves
Gerente Operacional &
Assinade digitalmants &

Esla decumenis ol astrads dgialmeme par Anna Mana Gorcaivas
Para verficar 8 assapbyrs i B9 FheiRS-slam s St e atizg 0 2l d SARANSRCAGD-EB3E: 1 3ms  3ima 1

NPl 1T I T T A000E-4

CACD-CA3E

Miifio 4 53E-5052
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iICP

= PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol propoesto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no link: https:/izisign.com.br/Verificar/453E-6062-C1CD-CA3E ou va até o site
hitps-/fizisign.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar s este cocumanio e valido.

Caodigo para verificagio: 453E-5052-C1CD-C83E

RN VAR

Hash do Documento
T17TBCFEGADIT1213EB634BDDFATE300F2ESSB109BA224FAB432C0D1DABESDF2E

O(s) neme(s) indicado(s) para assnatura, bem como seu(s) status em 14/11/2022 é(s80)

7 Anna Marna Goncalves - 014.682.067-37 em 14/11/2022 16:10
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-419026/1/A/22
Paging. 14

Laboraléne da Ersao Acrodiada pela Cgorn de nosrmo com a ABNT NBR ERDUIES 17025, sob on” CRL01AT
AL #5 jiria do Acarde de Recaonheamento Mol da ILAC — Inlemational Labarstary Acrediation Cooganalion

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto pereira,80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP
AN Patricia Yamada
Telefone: (16) 32563-8150
E-mail. patricia.yamada@magmoveis.com, br
Ref.: (PJ100-064343)

1.  IDENTIFICAGAO DA[S) AMOSTRA(S)

01 (uma) emostra identificada como: Arméario de ago 02 portas da abrir Med. (19801 200x450
mmy}. Material recebido no laboratdrio em 27/01/2022 e libarado para ensaio am 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO
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Relatéric de Ensaio n® MOVIL-413026/1/4/22
Pagina: 24

Labaratidio de Ensalo Acrediado pela Cgom da acords com a ABNT MER IS08EC 17025, scb o n® CRL-01307
A Cpoe & signathria do Acofds de Reconhecimento Mubue da ILAC = Infemalicnal La Acrediiation Cooperation

METODO /! ESPECIFICAGOES

MNER 8094:1983 - Material metdlico revesiido & ndo revestido - Corrosdo por exposicdo 4 névoa
galina - Mélodo de ensaio.

MER 8085:2015 - Materal metalico revestido & ndo-revestido - Corrosdo por exposicio a
atmosfera omide saturada.

MBR 180 48282015 - Tintas e vemnizes — Avaliagio da degradacio de revestimento —
Designagdio da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3, Avaliagio do grau de enferrujamenta.

MNER 5841:2015 - Determinagiio do grau de empolamento de superficies pintadas
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Laborakdin da Ensaio Acredilade pals Cgene de acardo com 8 ABNT MER ISQIEC 1702E, =ob o n™ CRL-01307
A Cqcre € signaldria to Acordo de Reconhecimento Miluo da BLAC = international Labarsory Acredialion Cosperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosic por exposicdo em camara de névoa salina, conforme
norma NBR 8094:1983,

Tempo ds BB o
{horas) Obtido
72 Ri D
a6 RiO
120 Ri 0
144 E| |:|
168 Hr ﬂ-
240 Rl &
264 Ri @
2 i O
J38 Rid
408 Rid
432 Rid
| 456 RIO

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NER
5841:2015
d0 = Is=nio de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NER 6841:2016
t0 = Isents de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR IS0 4628-3:2015
Ri 0= 0 % de area enferrujada
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Ralatdrio de Ensaio n® MOVIL-419026M11A/22
Pagina: 4i4

Laboratdrio da Ensain Acreditede pola Cgore da meards com 8 ABMT NER IS0QNEC 17028, zob an® CRL-01207
A Cocie & sipnaldnia do Acorde de Recorhacdimanio Miluo da ILAC = international Labaratory Acrediation Cooperalion

Foto 3 = Amostra antes do ensaio Foto 4 — Amostra apds © ensaio

4, DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 1402/2022 a 08/03/2022.

5. OBSERVAGAD
Esse relatdrio cancela e substitui o relatério de n® MOV/L-419026/1/22, emitido em 04/04/2022.

Sao Paule, 07 de abril de 2022,
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FPROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

0 decumento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: httpehwww portaldeassinaturas com brVerificar/98CE-8130-

BF45-0025 ou va até o site hilps://www_portaldeassinaturas.com.bri443 e ulilize o cddigo abaixo para
verificar se aste documento & valido.

Codigo para verificagdo: 98CE-8130-BF49-0095

LT AL

Hazh do Documants
BEB451AS0D2204641CYEDBGETD40BT6BBEFE5231B18FAD3333830862A175F819

Q(a] nome(s) indicado{s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(sd0)

% Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737 .008-60 em
C2/06/2022 17:02 UTC-03:00

Tipo: Cerificado Digital
= Danilo Oliveira Dos Sanios (Superviscr Lab. Mdveis) -

380.317.088-79 em 02/05/2022 14:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-419026/2/22
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Laboraldio de Ersak Acrediade pela Coore de atorda com a ABNT NBR IS0UEC 17025, 200 an® CRL-01307
A Cgore & signatania do Accrdo da Recorhacmanio Mitua da ILAC - internalional Labaratory Acrediation Coooeralion

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — MNadir Paula Eduardo
15801-555 — Taguaritinga- SF
AiC Patricla Yamada
Telefone; (16) 3253-89150
E-mail: patricia. yamada@magqmaoveis.com.br
Ref.: (PJ100-064343)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 {uma) amastra identificada como: Armario de ago 02 portas de abrir Med. (1980x1200x450
mm}. Materal recebido no laboratério em 27/01/2022 e liberado para ansaio am 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAID

Foto 1
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Ralatario de Ensalo n® MOVIL-41902652/22
Pagina: 25

Lakarsitcia de Ensslo Acreddada pels Cgere de acordo com a ABNT MER ISO8EC 17025, sob o n” CRL-D130T
A Cgese @ signatina do Acordo de Reconhedmenta Mituo da ILAC - Inlamatienal Laboratary Acreditation Cocperation

METODO  ESPECIFICACOES

MNBR BOS5:2015 - Material metélico revestido e ndo-revestido - Comosio por exposicio a
atmosfera imida saturada.

MNER IS0 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagio da degradag@o de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos & da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagio do grau de enferrujamento.

NER 5841:2015 - Determinagio do grau de empolamento ce superficies pintadas
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Relatdrio de Ensalo n® MOVIL-41802672122
Pagina; 45

Laboralénio de Ergaio Acradiiada pets Coore da acorda com @ ABMT NBR ISDNIEC 17025, sob on® CRL-O1307
A Cgom & signataria do Acords de Reconhacments Mdtuo da ILAC < Inlemalicnal Laboratory Acmditation Cocperatian

RESULTADOS OBTIDOS

Ensalo de resisténcia a corrosdo por exposicdo atmosfera Umida saturada, conforme a
Norma NBR 8035:2015.
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Relatério de Ensaio n® MOVIL-41502652722
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Labaraldeia de Ensan Acrediada pala Cocre g acordo com 8 ABNT MBR [S08EC 17025, sob o n” GRL-01307
Aprpdilation Coopa

A Cooe & signaténa do Acordo de Retonhetmenta Mitue da ILAT — Intematicnal Laboratany

1.008 dof o Hl o
1.032 do /o Ri
1.056 do o RiQ
1.080 do /o Ri 0
1.104 da / 1o RiD
1176 d / 1o Rid
1.200 da /o Ri g
Grau de empolamento quando a densidade E::‘ dii::r;bulah das bolhas conforme a Norma NBR

40 = Izentn de halhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Horma NBR 5841.2015
i = |zento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NEBR 150 4628-3:2015

Ri 0 = 0% de drea enferrujada
Foto 3 — Amostras antes do ensaio Foto 4 = Amostras apés o ensaio
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-419026/2/22
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Laborsiéro de Enpsipe Scedtade pela Cgens de acordo com & ABNT NBR ISCIEL 17025, sch o n® DRL-030T
A Cgcre & signatdria do Acortdo di Reconhecimento Moluo da 1LAG - Infemational Laboratory Acrediiation Coopemation

4.  DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realzado em 14/02/2022 5 05/04/2022.

=20 Paulo, O de abril de 2022.

L.A. FALCAOQ BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Ceniro Tecnoligico de Conlrols da Qualidade Centro Tecnaldgice de Controle da Qualidads
ASZINADD DIGITALMENTE BSSINADD DIGITALMENTE
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOWVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATSRIO GEREMTE DE LABCRATORO
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= PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verifficar as assinaturas clique no link: hittps://www.portaldeassinaturas.com.briVerificar/A33E-4255-
6055-4A13 ou va até o site hiips:/fwww_portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se asle documento & valido.

Cédigo para verificacdo: A33E-4255-6055-4A13

A

Hash do Documento
2528BB044ET74BB90678113EBOCCIEFE51T700AD4TCETOBAE4964E1 COSGEF ABDBE

Q(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(s80)

% Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
02/082022 17:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -
380.317.088-79 em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOW/L-421319/322
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Labaratanio de Ensain Acediade pela Cgere de seends com & ABNT MBR ISONEC 17025, sob o n® CRLD1I07
A Gocre & sipnalisa co Acoedo de Reconheciments Mihuo da ILAG = international Labaratery Acreditation Coaperalion

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberio Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
155901-555 =Taquartinga- SP
ASC: Patricia Yamada
Telefone: {16) 3253-8150
E-mail; patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-065258)

1.  IDENTIFICAGAQ DA(S) AMOSTRA(S)

2 [duas) amosiras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratdrio em 10/03/2022 e iberado para ensaio em 11/03/2022.

2. METODO [ ESPECIFICAGOES
MER 92093:1985 - Preparacio de superficies para pintura = Processo de fosforizagao

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinacao da massa de fosfato
Parametro. Unidade | Obtido u
Massa de fosfato gy 067 + 0,0004

4, DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/052021,

Sdo Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAC BAUER LTDA LA FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecroldglca de Contrale da Gualidascs Cartro Teonotdgloo de Contrele da Quslidade
ASSINADD DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVERA DOS 3ANTOS BRUNC GIOVANKNELLI
SUPERVISCR DE LABDRATORID GERENTE DE LABORATORIC
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol propesto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign
Para verificar ag assinaturas clique no link: https:/www.portaldeassinaturas. com be/Verificar/ADBE-4F55-
TOS0-1C71 ou va até o site htips:/fwww.portaldeassinaturas.com.bri443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento é valido,

Codigo para verificagio: A086-4F55-7050-1C71

L T

Hash do Documento
SED418COCD2EED4T02304715AAB196DA0BCADAFATT4BA23A40C486F916172C30

C{s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(s8a) -

< Bruno Giovannell (Administrador) - 300,737 .008-80 em
02/05/2022 17:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab, Méveis) -

380.317.088-79 em 02/05/2022 14:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-4218191/22
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Labarsitrio de Ensan Acreditado pedfa Cgore de acordo com s ABNT HBR IS08EC 17085, sckon® GRL-01307
A Cpone & signatidia do Acards de Resanheciments bituo da ILAC - Irlemalicnal Labarzhary Scraditation Cooparation

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Fareira, 80 - Nadir Paula Eduardo
15801-5585 - Taguaritinga- SP
AC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-2150
E-mail: patricia_yamadaf@magmoveis.com.or
Ret.; (PJ100-065258)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

T (sote) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metidlico Revestido,
Matarial recebide no laboratdrio em 100032022 e liberade para ensalo em 11032022,

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-421818/1/22
Pagna: 210

Labaratéra de Ensaio Acreditado pela Cgere de acords com & ABNT MER ISONEC 17025, sob o n® CAL-CMANT
A Cgone & sionabina do Acocds de Reconheciments Mibuo da ILAC — Infemationad Laboratory Acraditation Cooparstion

METODO | ESPECIFICAGOES

MNER 2096:1883 - Material metalico revestido e ndo revestido - Cormosdo por exposigio ao
didxido de enxofre - Mélodo de ensaio.

MBR IS0 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagio da degradagio de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dog defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Farie 3: Avaliagdo do grau de enferrujamanto.

MNBR £5841:2015 - Determinagdo do grau de empolamento de superficies pintadas

MEBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinacdio da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio.

ASTM D70E1:2013 - Pratica padrio para medigio nSo destrufiva da espessura de pelicula seca
da revestiments ndo magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos ndo
magneétices & ndo condutores aplicades a metais ndo ferroso.

NBR 11003:2000(versdo corrigida 2010) — Determinagio da verficagio da aderéneia da
camada.
ASTM D3359°2017 — Métodos da teste padrio para classificagio de aderéncia por fita

ASTM D3363:2005 (Revisfo 2011) € - Matodo de Teste PadrSo para Dureza da Filme paor
Teste de Lapis

AZTM DEZ23:2014 = Método de Teste Padrio para Brilhe Especular
MNBR 10545:2014 - Tintas — Determinagéo da flexibilidade por mandril conico.

ASTM D1308:2020 - Determinagio do afeito de produtos quimicos domésticos
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RESULTADOS OBTIDOS

31. Ensaio de resisténcia a corrosio por exposicido ao dioxido de enxofre, conforme
norma NER B096:1983.

Tempo de | Graude nmpnlm o ;ﬁujﬂm&‘:. Emudaﬂlﬂ!m:].umntﬂ- conforme a
ciclos norma NBR IS0 4628-3
1 do o RiO
2 dofta Rig
S do fla Ri g
& do /o Ri g
7 do /o Ri 0
B do /o Ri 0
9 o /o Rid
10 o [ o Ril

Grau de empolamenntc quando a densidade de distribulgio das bolhas conforme a Narma

NBR 5841:2015

d0 = [sento de bothas

Grau de empolamennto quando ac tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bokhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NER IS0 4628-3:2016
Ri 0 = 0% de drea enferrujada

Foto 2 — Amostras antes do ensaio

Foto 3 — Amostras apds o ensaio
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3.2, Ensaio de determinagio da espessura da camada de tinta conforme a norma NER
10443:2008 ¢ a norma ASTM D7091:2013.

Método utilizado para determinagdo da espessura do revestimento

B
Condigdes ambientals |
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio o0 23
Umidade do ambiente durante o ensaio Bt &3
Espossura da camada (i)
Individual Média
, Corrglde. | o0 o1 o Temperatura da
Ponto i
Obtido | com o fator wﬂ E:ﬂamﬂ u superficie da
deredugiio | : amostra (°C)
1 148 123
2 158 133
3 168 143
4 161 136
5 111 | 86
B 106 81
127 101 + 15,6 230
T 121 86
B 113 83
| 124 59
10 a9 74
11 107 g2
12 113 B8
Maicr valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 143
Menor valor encontrado q'l.l& foi ﬂﬂpﬂ'ﬂﬁnﬂm calculo da media (um) 74
Fator de reduciio da Hpﬂlun li-hh_!fll:}glp ﬁ’lli m‘ma NBER 10443 (pm) 25
Cperador
 Bianca
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3.3. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma NER 11003:2009 Versdo corrigida

de 2010,
Método utilizade para determinagao da aderéncia do revestimento
i A = Core am “X"
Aderéncia
Parametro. Unidade Obtido
Tempo de aplicacio da fita g 60
Destacamento na interseccao mim "]
Classificagdo - Y0
Dastacamento ao longe das incisies mm o
Classificagdo - X0

Hota: O métedo utilizado para a determinacic da aderéncia & baseado no valor médio da espessura da
pelicula seca; sendo método A para valor maior ou igual a 70 pm, @ o métedo B para menor que 70 pm.

Classificacdo do destacamento na interseccio

= Destacamenio de 1 mm a2 mm ey wm i
Y= Henhum desiacamento na inbeeg s oM s o5 lados na inlveechs

1- Destacamanta acima de 4 mm ake & men em

'z - [estacamenio acima de 2 mm até 4 mm &m
um oU em ambos os lados ma intersegdo

um ou &M ambcs 05 lados na interseca
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Classificagdo do destacamento ao longo das incisdes

¥z = Menhum destacamento 8o longo das ¥i— Destacamenta de até 1 mm a0 longe das
imcisdes intsdes
¥:= Destacamenbs scima 48 1 mm a%& 2 mm ao ¥y = Deslacamenio acima de 2 mm até 3 mm &0
lenge das inchdes larga tas incisdes

iilzn o chdgn TATC-4E4 B OFA-A506

s Senlos

34. Ensalo de aderéncia da tinta, conforme norma ASTM D3353:2017.
] Aderéncia_
Parfmetro Unidade Ohtido
Classificagio - 54

Classificagio do destacamento da camada — Método A (ASTM D3259:2017)

5 A - Sem descascamento ou remogao

4 A -Trago de descascamento ou remogSo ao longo de incisBes ou na sua intersecao
3 A - Remogao imegular em incisdes de até 1,6 mm (1/16 pol.) em gqualquer dos lados
2 A - Remogao iregular na maioria das incisdes de até 3.2 mm (1/8 pol.) em gualquer dos lados

1 A - Remogdo da maior parte da area do X sob a fita
0 A - Remogdo além da area do X
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3.6. Ensaio de avaliagio da dureza ao ldpis (Fabricants do |ipis: Faber-Castell), conforme
norma ASTM D3363:2005.

Ponto ‘Obtido Classificagio

1 &H Apresentou corte ou aranhe a superfics do
| Aprasantou corte ou arranhe a superficie do
1 aH Apresentou corle ou arranhe a superficie do
2 filme

1 3H Apresentou corte ou arranhe a supericie do
2 filrme

1 o Aprezentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 H Aprasaniou corte ou arranhe a superficie do
2 filrre

L F Apresentoy corte ou arranhe 2 superficia do
a filma

1 HE Mo apresentou corte ou arranhe & supericie do
2 e

3.6. Ensaio para verificagdo do brilho da superficie, conforme a Norma ASTM D523-14

Parametro
Média U
20 Lty 58 *54
Media das lefturas de brilho
&0 o) 89 +29
Equipaments _ Data da préxima calibragao
Medidor da brilho (Fabricante BYK n® serie 1064383) = FE 11508 0572022
Padréio de brilho (n” serie 1064383 n® Cat 4442) 05/2022
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3.7. Ensaio de determinacio da flexibilidade por mandril conico, conforme NER

10545:2014 @ NBR 10443:2008.
Média da Espessura da camada (pm)
Amostra Obtido ]
Corpo de Prova 1 B5 + 20,28
Corpo de Prova 2 83 + 34 62
Corpo da prova 1
Determinagic da flexibilidade da tinta
Pardmetro Unidade Obtido U
Temperatura do amblente durante a realizagéo do ensaio L 23 -
Umidade do ambienta durante a realizagio do ensaio % 55 -
Disténcia ao longo do eixo d.u' cone a partir da extremidade wm 185 50,01
maiz finz (Houve fissuras)
Alongamento percentual obtido através do grafico Yo 2,43 -
Corregdo adicionada & porcentagem de alongamento por
% 0,048 |
cada um de espessura
Alongameanto final encontrada %o 5
Corpo de prova 2 |
Determinagéio da flexibilidade da tinta
Pardmetro Unidade Obtido u
Temperatura do ambiente duranie & realizagéo do ensaio °"c 23 -
Umidade do ambiente durante a realizagdo do ensaio % 55 -
Destancia ao longo do elxo do cone a partic da e 185 +
extremidade mais fina {Houwve fissuras) | 0.01
Alomngamento percentual obtido através do grafico %o 2.3 -
Correcdo adicionada & porcentagem de alongamento por
% 0,048
cada um de egpassura
Alongamento final encontraco Y% 7 .
Dperador
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3.8. Ensaic para determinagio do efeito de produtos guimicos doméstices, conforme
a Norma ASTM D1308:2020

30 minutos

0 FIeBgHIT.E nio ceve deiar r!'l:an:.as ou EItEFai;I:IE
permanentes vishves o0 luz, apds o procedimenta de
limpeza.

Conlerrme

Agua guente

S0 minutos

O Reagente nio deve delxar marcas ou alleragies
permanerbes visivels sob luz, apds o procedimento de

limpeza,

Conforme

Alcool etilico 50%

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragles
permanenbes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza,

Canfarme

Vinagre

30 minutos

O Reagente ndio deve delar marcas ou alteraghes
permanentes visivels sob hue, apos o procedimento de
limpeza.

Canforme

Solucdo de sabdo

10 minutos

O Reagente ndo deve defxar marcas ou alteragies
permanentes wisiveis sob lur, apds o procedimento do
limpeza.

Cenforme

Solucdn
detergents

30 minutos

0 Reagente nao deve deixar marcas ou alterages
permanentes visivels sob luz, apds o procediments de

limpeza.

Conforme

Gleo

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragles
permangntas visiveis sob luz, apds o procedimants de

I'Impna.

Canfarrme

Eetchup

30 minutos

O Reagents nio deve deixar marcas ou aleragdes
permanentes visiveis sab lue, sadc o procedimento de
limpeza,

Canfarmm

Mastarda

10 minutos

0 Reagunte nio deve delwar marcas ou atberagies
permanentes wisvels sob hug, apos o procedirmenta de
lismpeza.

Conforme

Café

10 minutos

) Reagente nio dieve desvar marcas ou alteraghes
aermanentes vitiveis sob luz, apos o procedimento de
limpeza,

Conforme

Cha

30 minutos

O Reagents ndo deve debar marcas ou alteragdes
pErmanentes vishvels sob luz, apds o procedimanto de
limpeza

Confarme

Oleo lubsificante

30 minutos

0 Reagente nbo deve deixar marcas ou alteracdes
permanentes visiveis sob lut, apds o procedimento de
fimpeza.

Conforme
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4, DATA DO(S) ENSAIO(S)
Eneain realizado em 240312022 a Q704 2022,

S&o0 Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Centro Tecnolégice de Sontrole da Gualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADD DIGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILD DLIVEIRA DOS SANTOS BRUND GIOVANNELLI
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------ PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O decumento acima foi proposto para assinalura digital na plataforma Porial de Assinaturas Cerlisign,
Para verificar ag assinaturas clique no link: hittps.//vww portaldeassinaturas com briVerificar/B87C-4E4B-
49FA-BS506 ou va até o site hitps:./fwww portaldeassinaturas,com.br443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Cadigo para verificagcio: 987C-464B-49FA-B506

IE AR

Hazh do Documeanto
05493BC 758230 D0 EB4AAFTABIZD24TED10CSCOFC2AABEAD2211B855DBBS3BE93T

(s} nome(s) Indicada(s) para assinalura, bam como seuls) status em 02052022 &(s8c) :

% Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-80 em
02/05/2022 17:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Cliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -

380.317.088-79 em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Cartificado Digital
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RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MGVEIS LTDA
Fua Alberio Pereira, 50 = Nadir Paula Eduardo
15801-555 - Taguaritinga- SP
ASC: Patricia Yamada
Telefone: {16) 3253-9150
E-mail: patricia_yamadafmaqmoweis.com.br
Ref.: (PJ100-0652586)

1. IDENTIFICAGAQ DA[S) AMOSTRA(S)

2 {duas) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metdlico Revestida,
Material recebide no laboratdrio em 10/03/2022 & liberada para ensaio em 110372022,

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Fota 4

2. METODO | ESPECIFICAGOES

ASTM D2704-93 (Reapproved 2019) — Standard Test Method for Resistance of Organic
Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
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3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio de avaliagio da resisténcia de revestimento organicos aos efeitos da deformagao

rapida
Parametro Obtido Especiflicado
Tempa de condicionameanio Horas 24 Minimo 24
Temperatura do ambiente "C 22 21825
Umidade do ambients b 5 43 2 55
HEI I .-&:I — - ! -'.ﬁ II E
Mao informado i
Tipo de metal_ :
N&o informado I
Parametro Unidades Obtido
Ciameiro do indentador pol. {mm) 0,625 (15.9)
Didmetro do suporte da chapa pol. {mm) 0,64 (16,3}
Espessura do subsirato mim 0,843
Espessura do revestimanto {arm 11
Altura do ponto exiremidade de falha pol. {mnn) 1 (25.4)
Ponto de extremidade da falha kg.m 0,02
Tipo de deformagio - Extrusdo

4., DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 220032022 & 25/03/2022.

SEo Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAD BAUER LTDA L.A FALCAO BAUER LTDA
Contro Tecnoldglco de Conirole da Cualidade Cantro Tecnodégico de Controle da Guallidada
ASSIHADD IGITALMENTE ASBINADD DHGITALMENTE

DAMILO OLIVEIRA DOS SANTOS ERUMO GIOVANNELLI

SUFERVISOR DE LABORATORO GERENTE DE LABORATORIO
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0 documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https:iwww.portaldeassinaturas com.br/VerificarDDT4-BESS-
EG18-DAED ou va até o site hitps:iwww.portaldesssinaturas.com.bri443 e utllize o codigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Codigo para verificaggo: DD74-BE68-E618-DAED

ARSI m

Hash do Documento
90376001 7781F1CFEC3BDT7341E264D9502B8A15ED02FC5117883F542DB1F726F 3

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O(s) nome(s) Indicada(s) para assinatura, bem como seuls) status em 02/05/2022 é(sao)

= Bruno Giovannealli (Administrader) - 300.737.008-60 em
02/05/2022 16:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos {Supervisor Lab, Maveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




INTERESSADO:

ANALISES MICROBIOLOGICAS

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATORIO DE ENSAIO

Falcao Bauer

"-I"'lll'l'Tl"'i"\l"'"l oo Comirnbko dn Dol

Relatério de Ensalo N QUIR-363.8271/22

Bagira 12

RUA ALBERTO PEREIRA, E0 — NADIR DE PAULA EDUARDOD

CEP: 15801-555 — TAQUARITINGA — SP

AJC: PATRICIA YAMADA
Telafone: (16) 3253-8150

E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
IDENTIFICAGAQ DA(S) AMOSTRA(S)

01 {(Uma) amostra de Corpo de prova identificada pelo interessado como; Cenjunte Aluno CJ&
06 & CJ& 0GB, & recebida pelo laboratorio em 311072022,

Don rensitod o Spreg anead o8 of pAERETIE 02 rerilE e fr Fachinl

i} =m

I--Ill‘:l

i o dexfa m“hﬂpqmmqummuhmﬁﬂl-.—ﬁmlmwﬂuplm.

Ex docoBen e i dhaRya dnoneme 134 mEsla Flgbiehod0aoR - FONE (11) 3611-0833 - FAX [11) 3611-0170
Fara vanficer $EllEnsinidm sk hipitaey ekt Birsiless oos IS e s s T BaDERrara e can,
www. falcaobauer.com br - bevan@falcacbauar,com br

2.  METODOLOGIAS | ESPECIFICAGOES
JIS 7 2801:2010 (E) - Anfibacterial products — Test for antibacterial activity and efficacy.
3.  RESULTADOS OBTIDOS
. L - Tm E
MICRORGANISMO ELIMINAGAO™
' (%)
Staphylococeus 3
aursus ATCC 6538 %10 99,9%
Escharichia col 3
ATCC 8730 5% 10 <10 3.0 99 9%
™ Atfividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Indculo Inicial - Valor logaritmico do i
Resultado.
@ Taxa de eliminacdo = Redugdo do indculo inicial 2
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Falcao Bauer

Centm Tatncddgpon dn Coniraie da Chialomum

Relatdrio de Ensaio N° QUI/R-383.827/1/22

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Enzaio realizado no periodo de 311002022 a 0801 1/2022.

S&o0 Paulo, 10 de novembro de 2022,

L.A. FALCAQ BAUER LTDA
Contro Teonobigico do Controly da Qualidado

Assinado digitaimants

JESSICA FIGUEIREDO QUEIRDS
SURERVISOR DE LABORATORID
CRO W Q2400053
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- PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

L documento acima foi propesto para assinatura digital na plataforma 1ziSkan. Para verificar as assinaturas
clique no link: https:f'www.portaldeassinaturas. com . brVerificar/71B3-9D59-C372-5CBE ou va até o site
hitps;fwww. portaldeassinaturas_ com.br443 e utllize o codigo abalxo para verficar se este documento &
vahdo,

Cadigo para verificagdo: 71B3-9D59-C372-5CB8

AR bW

Hash do Documento
823CB24F AEDEBBLBS152C53B60F 9361 TFAZECFO3C39CBCTA4AS10TIS0B16ARBD3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seuls) status em 10/11/2022 &{s80)

= Jessica Figueiredo Queiros (Supervisora de Lab. Quimico) -
401.961,298-6% em 10/11/2022 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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/é E03 - Laudo de Inspecdo

EXATA 27/06/2018 Rev, 01

N2 AGODEDS22. 1AL
A EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que a empresa MACMOVEIS, localizada na Rua Alberto Pereira,
80 - Distrito Madir de Paula Eduardo - Taquaritinga/SP, Inscrita no CNPJ sob n® 54.826.367/0004-30,
apresentou protdtipos de mobilidrio, objetivando 2 avaliagio de suas caracteristicas, tendd como
referéncia as especificagtes do Anexo | — Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO n.®
067/2022, PROCESSO n."2022/209968, OFERTA DE COMPRA N® 1024011006320220C00365, do CENTRD
ESTADUAL DE EDUCAGCAQ TECNOLOGICA PAULA SOUZA. A referida avaliagio apresentou s seguintes
resultados.

ITEM 0&: ESTAMTE RMULTIUSO EM ACD

RESULTADOS ENCONTRADOS

| Produto confeccionado ern chapa de ago laminado a frio SAE 1010/1020. 06 (seis) Prateleiras removiveis |
e ajustaveis medinds 820 mm x 450 mm elaboradas em chapa #22 (0.75 mm| dotadas de £ [dois) |
reforges internos longitudinal tipo ﬁrm.ega_, em chapa de #24 (0,60mm) de espestura em toda sua
| extensdo, com dupla dobra no sentido longitudinal. Colunas em perfil “L" com abas de 30mm
| confeccionadas em chapa #20(0,90mm de espessura), dotadas de furagdo com 7.2mm de didmetro,
| dispostos verticalmente, equidistantes 3 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada
prateleira, possibilitando ainda a variagio de abertura dos vaos. Reforgos em "X no fundo e nas laterais,
[ confeccionado em chapa 20 (0,90mem.
Montagem por meio de parafusos { ¥ x V2 ) e porcas | W ) ambos zincados e sextavados, Bordas
acessivels aos usuarios sdo arredondadas e livees de rebarbas, ndo apresentam pontos cortantes, Os
cantos das dobras contém recortes para alivio, evitando cantos cortantes @ pontiagudos, € Nao Possuem
rebarbas metélicas. As prateleiras contém a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. Produto
pode ser desmontado para facilitar transporte e armazenagem. Tratamento anti-ferruginoso das
superficies com resistdncia & corroslo em superficies com tecnologia nang ceramica com conversor
guimico de zircdnio com adiclo de tenso ative desengraxante e revestimente, livre de componentes .
orgénicos volatels e metals pesados toxicos. Pintura em tinta em pd hibrida, epdxi-poliéster,
aletrostatica, com caracteristicas antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura maior que 40
microns € aderéncia x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutes e temperatura entre 180°C a 220°C,
cor cinza texturizada,.

ACABAMENTO E SEGURANGA
FABRICACAOD:; 2
Soldas possuem superficie lisa ¢ homogénea, ndo apresentam pontos cortantes, superficies dsperas ou |
escorias. Tados os encontros de tubos receberam solda em todo o perimetro da unido. 05 respingas |-
e irmegularidades de solda, rebarbas e amedondados os cantos agudos foram eliminados, Pegas | =
injetadas nao devern apresentar rebarbas, falhas de injegda ou partas comantes. o

DIMENSOES: R
Altura: 1930 mm
Largura: 920 mm I =
Prafundidade: 450 mm .

REFERENCIAS:
Fintura das estruturas, cor cinza texturizada,

E5'e 40 Fre b S Mk EHI W 7 Br oo 25 1 LRS- BEMBni - Cortro- Aio de Jansira /R - Tel: [21) 2532 1378 7 51731172
Py FIT-GOFE

Paie widilishr s assmaluras «d &0 gile Fios:iZBigecdm.bed4d e uliice o hdige BOEF-08 Ta-1F 170
Pagino 1 de 2



E03 — Laudo de Inspegdo
EXATA 27/06/1018 Rev. 01

NE AGOOSD/22.LALI

Taquaritinga/SP, DS de dezembro de 2022, ©

Anna Maria Gongalves

Inspetora — Exata Certificadora i
Aaninada digitakmaria 2 b

Ea% 20C b hi0es i3 tH i WS008 Brgro £A 5LEERS- Ml - Ceriro - Rlo de Janso/A) - Tel: {11] 1532 1373 /31791172
Fan verilizar & assinaluras v 8o sile Mipsiizsiprocom.brdLd o utiize o oddiga BOR2F-CATE-1F1T-00FE
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) documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
cliqgue no link: https:/izisign.com.br/Verificar/BD2F-C4T4-1F17-00FE ou va ate o sile
hitps:fizisign.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento e valido,

Codigo para verificagdo: BD2F-C474-1F17-0DFE

T A

Haszh do Documento
DBB252T3C0AA0DDICTEF4B151AG1E1FFEBRF1TAABDESSZFFDBZEICSADNSBEDT164

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Og) neme(s) indicado(s) para assinatura, bem como ssuls) status em 05/12/2022 é{sin)

= Anna Mana Goncalves - 014.6882.067-37 em 05122022 2126
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

sl N2 006.2016.MOB.15/2020 —

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacso de Produtos acreditado pela CGLRE, atesta que a
empresa abaixo, atende ao preicrito no Procedimento de Certificacdo PRO 020 — Certificacio de
Mobilidrio & Norma e NBR 13951:2010 - Mdveis para Escritdrio — Armirios - Requisitos & Métodos de
Enzaios, pelo modelo de certificagdo 5, para of produtos descritos na tabela.

Raz3o Social
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nome fantasia
MACMOVEIS

Enderego
Rua Alberto Pereira, 80 = Distrito Nadir de Paula Eduardo
15901-555 - Taguaritinga,/SP

WEE-JECH

CNP) r
54.826.367,/0004-30
Familia Marca/Modalo Bescricio

Relatdrios de Ensaios

el

Estante simples em aco /6 pratelairas

Wagmdveis/Estante | Altura: 1980 mm

Laboratdrio Falcio Bauer{CRL J.EEIé

BAON L-050.441720

ES45 2416.01/45R Largura: 920 mm :

Estante de Frofundidade: 450mm
g Estante simples em ago of3 prateleiras '] ‘__

Magmdvels/Estanee | ARura: 1000 mm MOV L-050.843/20 f.:,- _

ES2416/45R P 2%

Profundidade: 450mm <

Auditoria de menutenpdo odisda em 20,/10/2020, de acordo com a portario 111/2020 _._

Coniiesio; Lo 22/ 070 Anna Gongalves -5

Validade: 15/12/2024 Gerente Operacionzl 21

Assinado digitalmente |

R VAIDAGE OEETT EPATITESADD O COMCORAS0A DT F5TA ATRELAOA & AEad PR ElD DAl AVl S DE IMANUTENDID E TRATAWESTO OE
ADTHVETS W) CONETWRODADES DF ACOWDG COW A5 ORYENTA ES 0l GEAT FRIVIETEE MO AROCEUAFATE EATA PR B30, PARA VERWCACAD
£ CONDNCA0 A TLEAUPA08 DE BES LLARIDALE ECTE CERATIFCADS OF SOWRTRABNDMRE DEVE SER COWSLULTA DO O WARCD [F D4008 04 FATA
CEATIFICADOAA"

(Exte dopmants i assi mdrﬁ-n Ly CRNMr - onrems Rio de danmin £ B Tob- 31 35321379 § 31 75,117
P vaA N G aee 'Ei?ﬁ"l.f:.;-fr}h hﬂﬁﬂﬁ.ﬁ}ﬁ. EdmgaC.Emﬁr';ki:gﬁh‘sz‘c.:dg.':-rﬂm-c.-.ca:p'zf.r-tz:n:I L
i 17 e J
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O decumento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Porial de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas cligua no link: hitps:/feww portaldeassinaturas, com. brVerificar7A00-01C3-
FISE-3EDD ou va até o site hilps.fwww.portaldeassinaturas.com. br.443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Codigo para verificagio: TA00-01C3-F35E-3EDO

O

Hash do Documento
FIFS7BB62C56F430C860249580D599F5FEDCCOZTEBIDG 359099554 ABEE4BABZBB

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O] nomels) Indicadols) para assinatura, bem como seuls) status em 161272021 &(sda) .

7 Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 16/12/2021 13:13
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




EXATA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
N2 001.2019.V0L.01/2022

A Exata Certificadora, Organismo de Certificagio de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende
ao prescrite no PRO-027 — CertificagSo do processo de preparacio e pintura em superficies
metélicas, pela modelo 5 de certificacio, obtendo o desempenho a seguir,

Razdo Social do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Mome Fantasia do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS

Endereco do Solicitante/Fabricante
Rua Alberto Pereira, 80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga/SP

CNPI do Solicitante/Fabricante

54.826.367/0004-30 u
Ensaio Relatério de Ensalo - Fakcao Bauer Resultsds
Resistlneia & carresde por pepasicio 3 Névoa Sadna por 1500 horas de RAOV/ L-357.585/1/4/ 22 de 20/10/2022 00,10 - RiD 0
EApesigEs. a
Resistdneia b corresBo por expasicdn atmosiena dmida salerada pod e 0T 7 00/40 = Bl i
1200 haras di axposizio. MOW/L-415026/2/22 de 07/04/201 il :_
Reighinein b corresio por axpasicdo ap didwido de enwofre por 10 MOV/L-£21818/1/22 de 07/04/2022 0040 - Rid
oiclos H
Erzain pars determinagSo da massa de fosfatizagdo MON/L-421819/3/33 de L1/04/3033 0,67 g/m’ _
Determinacio da verficapio da ospessura da camada MD‘M‘J‘EE%%I;H * 127 um _
Oeberminagdo da Nexibifdade par mandr cdnico Mﬂ'ﬂ!;ﬁﬁéﬂ?’i! de 15 % adongamento
Determinksda da werificagio da aderdncia da camada mﬁﬁﬁgﬂg}z o8 S8, - MO E
Geometria 604 - Boub § -
Determinacse do brilio da superfice MOV/L-421819/1/22 de 1a/04/2022 | ZEoT R T |
MOVIL-42181 2d :
Determinardo da durera ao lipis ‘f:]#w:i];q * F :
Aesisténcia do revestimentos coglnices parn sfeitos de deformagio POV 43 181971/23 £ MOWVLA21819/2/72 | Panto extremidadeda J =
| répida (rnpacta) da 11,08 /3037 faiha 0.02 kg.m k :
Atreddade Micrabians - 115 I 2800:30040 (E| - Antibactenal prodiecs = 2 Taxa dgeliminagio: 2 o
| Tast for anibacterial activity snd efficacy G028 A2 1/ /32 e ML 0z 99,9% 3.

EmissSo: 30/05/2012 § 3
Rewieda 1: 117112022 jauemn. tompe de sxposicio om néna sbns » nchade 82 ansaios do atidade micobans)

Validade: 30/05/2025 Anna Maria Gongalves

Gerente Operacional
Assinadn chgitalmento

Eslm documenda fos assinedo dpiamenie por Smna Mara Sancaleas .
FaE varficl 45, AFAREIAS ¥R R0 # MRS G, com.0Raas 6 utlan g pedpa 453005 LAGR-CRIE, ()00
CRPL A7 4730 TG00 -3



ICP
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
cliqua no link: https:/Mizisign.com.br/Verificar/453E-5052-C1CD-C83E ou va até o site
ntpsiiizisign.com.ori444 a utilize o codigo abaixo para verificar se este cocumenio & valido.

Codigo para verificagio: 453E-5052-C1CD-C83E

T R

Hash da Documanto
TIT8CFEGADST 121 3E8634EDDFETE3I00F2ESSB109BAZ 24FABL32C0D1DABESDF2S

2] nomads) indicadols) para assinalura, bam come seuls) status em 1411/2022 &(=do) :

= Anna Maria Goncalves - 014,682.067-37 em 14/11/2022 16:10
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




Falcao Bauer

Comen TEoro Bgan D Sanmos o Gualideds

Relatério de Ensalo n® MOVIL-41902611A/22
Paging: 114

Laborabdns de Ereeio Acredilede pals Cyere de acordo com 8 ABNT NER IEQIIES 17023, sob o n® CAL-04307
A Cgere & slonalina oo Acorde de Recosheciments Molus da ILAC — Internabional Labaraiory Acrediation Cooperation

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO

ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto pereira, 80 — Nadir Paula Eduarda
15801-535 - Taquaritinga- SP
AIC: Patricia Yamada
Tetefone: (16) 3253-9150
E-mall. patricia. yamada@magmovess.com.br
Ref.: (FJ100-064343)

1. IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRAIS)

01 (uma) amostra identificada como: Armédrio de ago 02 portas de abrir Med. (1980x1200x450
mm). Materal recebido no laboratdrio em 27/01/2022 e liberado para ensaio em 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAID

Foto 1

A I 12 E TR T RSITATIR i) B AL il il 2B paD D IR0 e 3 Qe o [0 P8 FOTIEAS fe) [l
BB AR R0 R Snddn o MamThs Al S iR P e DR B SEEAGHAEN CHE BEHRT) 3511-0833 - FAX {11) 38110170
Fara vainca fiEais SRS adire- L ripndswEan mukdo Sind bescdnenla 9@ il Ao SRE dd JhEEHE- 0085
v falceobawer com by - hapenifalcaobawsr com br

LO-0INGS

Esla deduiianin A asshnsdo g latimensd por Bruno Giovannoil o Danfo Civelirn Dos Sanlos
il B0 mlo e e portaldancsing s pom brdd Ve ulilisg o ciligs BECE-A1I0
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@ Falcao Bauer

Cerrs TRgnaiages o Cnncls da Qanksrde

Relatdrio de Ensaio n® MOV/L-419026/1/A722
Paging: 24

Leboralteia b Ensalo Acreditada pefa Cgere oe acoeds com 2 ABMT NBR ISOREC 17026, sob o n® CRL-0130T

A Coore ¢ signating do Acordo de Reconhediments Métuo da ILAC = Inlemalionsl Labaratary Acreditalion Cooperation

2. METODO /| ESPECIFICACOES

MER 80%4:1583 - Material matilico revestide e ndo revestido - Comrosio por exposicdo & névoa
salina - Método de enszia,

NEBR 8085:2015 - Material metilico revestide e nio-revestido - Comosio por exposicio a
atmosfera dmida saturada,

NER ISO 4628:2015 - Tintas e vemizes — Avaliagio da degradagio de revestimento —
Designagdo da gquantidade e tamanho dos defetos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Pane 3; Avaliacio do grau de enferrujamenio.

MER 5841:2015 - Determinagdo do grau de empolamento de superficies pintadas

l:l'l- I'H.III:DI- muﬂ'runl-uu va—m- i.ﬂ.lii'rh:ﬁﬂ'll mm-:u muﬁmu
m Eﬂﬁhlﬁmmﬂmﬁ%ﬁﬂrﬂﬁﬁm LERIEA ) 31311-0333 FRC{11) 38110170
Farm varfica Riiate FSREadrec-Da miindsw Sen ikl Sl betsdneba fiios vk Mecas SB0E i IhESHE 0003
wwnwfalceobaver com by - bapenilfalcacbawer com. br
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Eals decuments loi aaginads digrlaimsnde por Brund Gaovanne® o Daio Clivesa Do Series
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Falcao Bauer

Canin fechiSpo & -Conliths da Uanlcoeds

Relatario de Ensaio n® MOVIL-419026/1/A522
Paging 34

Labarattro de Ensaio Acreditado pela Cgere die acordo com a ABMT MBR ISCMEC 17028, gob a n® CAL-CM30T
A Cgone & sagnabivia do Acceda de Recanhecimento Mutup da ILAG = Imemational Laboralany Acredilalin Coopsrakon

4. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicdo em cdmara de névoa salina, conforme
norma NER 8084:1983.

o Grau de empolan conforme a Grau de enferrujamento conforme a
Hnrmu HBR ﬂﬁll:l norma NBR 150 4626-3

(horas) Obtido. Obtido

T2 da f bo Ri 0

96 dofto RiO

120 do l ko Ri 0

144 da fla RiQ

168 da /la Ri 0

240 dofto Ri 0

264 do /o Rid

a2 do i/ tn RiQ

338 do /o Ri 0

408 do/tn Ri 0

432 do /o i G

455 do /o Rid

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
dl = |santo de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NER 5841:2016
10 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR [30 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de area enferrujada
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Relatorio de Ensaio n® MOVIL-419026M1AS22
Piging: 474

Labosatdrie de Ensaio Acreditado pale Coore de moondo com 8 AEBNT NER ISQIES 17028, sob o n® CRL-01307
A Cacie & gipnaldria go Acerdo de Recernedments Milua da ILSC — intermational Lata Acmedialion © cn

Foto 3 — Amostra antes do ensaio Foto 4 — Amostra apds o ensaio

DATA DO({3) ENSAIDS)
Ensaio realizado em 140272022 a 08/372022,

OBSERVAGAD
Essa relatdrio cancela e substitui o relatdrio de n® MOVIL-419026/1/22, emitide em 04/04/2022.

Sdo Paulo, 07 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Contro Toonoldgloo do Controlo da Gualdade Contre Tecnoldgica de Controde da Qualidade
ALSIMADD DIGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILD OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNG GIOVANNELL
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO
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— PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

© documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: hitps/fwww.portaldeassinaturas.com. brVerificar/98CE-8130-
BF49-0095 ou va ate o site htlps/f'www portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento & vélido.

Caodigo para verificagdo: 98CE-8130-BF49-0095

R

Hash do Documento
BEG451A500D220A641CTEDBSETD40B76BBEFE5231B19FAD3333030D862A4175F818

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seuis) stalus erm 02/05/2022 é&{s30) ;

= Bruno Giovannalli (Administrador) - 300.737.008-60 em
02/05/2022 17:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Uanilo Cliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-319026/2/22
Pagina: 1%

Laboratéric de Ensalo Acveditads pals Cgone de acorda com a ABNT MER ISCNEC 17025, sob o n® CRLOA X7
A Cgcre & sigratiria ¢ Acordo de Reconhecmenlo Milua da ILAL — inbermatonal Laboraiory Acrediation Cooparalion

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

1.

Rua Alberte Pereira, 80 — Madir Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga- SP

ASC: Patricia Yamada

Telefone: (16) 3253-9150

E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-084343)

IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)

01 {uma) amostra ideniificada come: Armano de ago 02 porfas de abrir Med. (1980x1200x450
mmy}. Baterial recebido no laboratério em 270172022 e liberado para ensaio em 03/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAID

Foto 1
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-415026/2/22
Paging: 2/

Laborpléria 82 Engan Acreditads pela Cgoro do aoceds com a ABMT MBR IBOWEC 17025, aoh o n® CRL-01307

A Core @ signataria do Acordo dae Recorhecdmanta Mdiuo da ILAC = Inlemalicnal Laboraiory Acediation Cooparation

Foto 2

2.  METODO ! ESPECIFICAGOES

MEBR 8085;2015 - Material metélico revestido @ ndo-revestido - Corrosiio por exposicao a
atmosfera dmida saturada.

MBR IS0 4628:2015 - Tintas & vernizes — Avaliagio da degradagdo de revestimenta —
Desighacio da quantidade & tamanho dos defeitos @ da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Pare 3: Avaliagdn do grau de enferrujamanto.

MNBR 5841:2015 - Determina¢io do grau de empolamento de supericies pintadas
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Relatdric de Ensaio m® MOVIL-319026/ 222
Paging: M5

Lasarativio de Ensaln Acradiada pela Coore da acords com a ABMT NBR ISOMEC 17025, scb on® CRL-0T3C0T
A Cgore @ signatania do Agordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Inlematicna Labortary Acreditation Cooperation

RESULTADOS OETIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicdo atmosfera Umida saturada, conforme a
Morma NER 3085:2015.

m IF:: Grau ﬁmhi;‘mtn qghfmn Grau d::mm mm& a
{horas) Dbtido Obtido
24 oy [t Ri0
48 o I o Ri0
T2 oo Ity RiD
96 oo Mo Ri0
168 to /o RO
182 da /s RiD
216 o f o Ri 0
240 da/ta Ri 0
254 do o Ril
336 do /o Ri 0
360 do /o Ri 0
84 do / to Rid
408 to /o Ri 0
432 i/ to Rid
504 do /o RO
528 o o Rid
£52 do /1o | Ri D
576 do o Ri0
EO0 o Mo RiQ
672 dolto RiD
BYEG dalta RiD
T20 dafta Rid
Td4 da/ta Ri D
TGE do f o Rild
B40 do / to Ri 0
HE4 do /o =
BBE do i o Riid
812 do /o Ri
936 do /o RiQ
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Relatdrio de Ensalo n® MOVIL-419026/2/22
Fagira: 445

Lakaraiéna de Ensao Acreditado pela Sgore da acondo com 8 ABMNT MBR ISONEL 17028, scb o n® CRL-01307
A Cgeng aqumnmmmWHMm LA -|mwuwmmﬂm Cocperatian

1.008 delfo RiO
1.032 deito RiO
1.055 del i Ri0
1.080 dotio Ri D
1.104 dolia RiQ
1.176 dolta RiQ
1.200 dofta Ri O

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigio das bolhas conforme a Morma NER
5841:2016
dd = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 58412015
10 = izento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Morma NBR 150 4628-3:2015
Ri 0= 0% de area enferrujada

Foto 3 — Amostras antes do ensaio Foto 4 - Amostras apos o ensaio
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Relatdrio de Ensaio n® MOWIL-415026/2/22
Pagina: 55

Letoratéria e Ensaio Acrediada pela Cgore da acords com 8 AEMT MBR ISO8EC 17028, sob on® CRL-01307
A Cgoe é signatina do Acordo ge Reconhaciment Kotuo da ILAG = Intemalicnal Labarstary Acreditalian Cocparation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 1440202022 a O5/04/2022.

S&o Paulo, 07 de abril de 2022,
L.A. FALCAD BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Cuntro Tecnalsglea da Cantrals da Qualidads Cantra Tecnolégloo de Controla da Qualicgadn
ASSINADD MGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRLUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATARIOD GERENTE OF LABORATORIO
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign,
Fara verificar as assinaturas clique no link: https.Veww.portaldeassinaturas.com. briVerificar/A33E-4255-
B055-4A13 ou va ate o site hitps./fwww.portaldeassinaturas.com.br443 e ufilize o codigo abaixo para
verificar se este documento & valido,

Cédigo para verificagdo; A33E-4255-6055-4A13

OO

Hash do Documento
252EBBO44ET4BB006TE113EBOCCIEFBS1700AD4TCETOBAE4964B1 COOBEFABDRE

O{s) nome(s) indicade(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(sdo) |

= Brung Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
02/05/2022 17:01 UTC-03.00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -
320.317.088-79 em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-421818/3/22
TS Pigha: "

Lagaraitrio de Engain Acrediado pele Cgore da peorda cam @ ABNT NER ISOIEC 1028, sob on® CRL-01307
.h.':g_ﬂ El'.'.lﬂ' natis do Acomie de Reponhadmenta Motue da ILAS — Intemalional Laboraiony Acsediation Coopearstian

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Albaro Pereira, 80 — Madir Paula Eduardo
15801-555 —Taquartinga- SF
AC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-8150
E-mail: palr[cla.yanmda@maqmwel&mmhr
Ref.; (PJ100-065256)

1. IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)
2 (duas) amostras identificadas pelo intereszsado como: Material Metalice Reveslido,
Material recebido no laboraténio em 10/03/2022 e liberado para ensaio em 171/0372022.

2.  METODO / ESPECIFICAGOES
NER 9209;1986 - Preparagiio de superficies para pintura — Processs de fosforizacio

3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio para determinagdo da massa de fosfato

Parimetro -_Hr:lﬁhdu Obtido u
Masea de fosfato g’ 067 + 0,0004

4, DATA DO(S) ENSAICYS)
Ensaio realizado em 14/05/2021,
530 Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Combo Tecnoldgicn do Coningle da Qualidade Gantro Tecnoldgico de Gontrode da Quabid ede
ASSINADD DIETALMENTE ASSINADD NGITALMENTE

DANILD OUVEIRA DOS SANTCS BEUND GIOVANMELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GEREMNTE DE LABORATORIOD
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o PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol proposto para assinatura digital na plataforma Ponal de Assinaturas Certisign,
Para varificar as assinaturas cliqua no link: hitps:/fwww. portaldeassinaturas com. briVerificar/AD86-4F55-

T050-1C71 ou va até o site hitpsfiwww portaldeassinaturas.com.br443 @ ulilize o cddigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Codigo para verificagcio: ADBB-4F55-7050-1C71

AR A

Hash do Documento
SED418CICD2EEDAT02304715AAB196DA0BCODBFAT T4BAZ3A40CABEFI161 72C30

) noma(s) indicado(s) para assinalura, bem como sewls) status em 02052022 &(sao) :

% Bruno Giovannelli {(Administrador) - 300.737.008-60 em
2052022 17:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
= Danile Oliveira Dos Sanios (Supenvisor Lab. Moveis) -

380.317.088-79 em 02/05/2022 14:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatério de Ensalo n® MOVIL-421819/1/22

Pagina. 110

Lebaraltnio ¢ Eraak Acredinds pela Cgere da acorda com @ ABNT NER [SQUIEC 17025 sabk an® CRL-0W07
A Cgora Ehm do Acords de Recarsasments Maluo da ILAG = intemaliona] Labaralary Acieditalion Cooparation

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Madir Paula Eduardo
15901-555 = Taquaritings- SP
A4 Patricka Yamada
Telefone: (18) 3253-9150
E-mail: patricia. yamada@magmovels.com.br
Ref.: (PJ100-066268)

1.  IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)

7 (sete) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e libarado para ensaioc em 11/03/2022.

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIOQ

Foto 1
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Relatéric de Ensaio n® MOVIL-421813M/22
Pégina: 210

Labaraldrio d¢ Eraais Acrediinda pels Cgern 6o poorda com @ ABMNT NBR ISOVIEC 17025, sab an® CRL-DH307
A Coere & signatia do Acondo da Reconhadmanta Mituo da ILAG = Inlemational Labaraiory Acrediation Cocperation

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR BO9S6:1983 - Matedial metilico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposiio ao
didxide de enxofre - Método de ensaio.

NBR IS0 4628:2015 - Tintas e vermnizes — Avaliagio da degradago de revestimento —
Designagio da quanbdade & tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3 Avaliagdo do grau de enfarrujamento.

NBR 5841:2015 - Determiragio do grau de empalamente de superficies pintadas

NER 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagio da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio.

ASTM D7091:2013 - Pratica padrio para medi¢io nfio destrutiva da espessura de pelicula seca
de revestimentc ndoc magnéticos aplicades a meisis ferrosos e de revestimentes ndo
magnéticos e ndo condutoras aplicados a metais nao feroso.

MER 11003:2009(vers8o comigida 2010) - Determinagdo da wverificagdo da aderancia da
camada.
ASTM D3359-2017 — Métados de teste padrio para classificacio de aderéncia por fita

ASTM D335320058 (Revislo 2011) © - Mélodo de Teste Padrio para Dureza de Filme por
Teste de Lapis

ASTM D523:2014 — Meétodo de Teste Padriic para Brilho Espacular
NBR 10545:2014 - Tintas ~ Determinacio da flexibilidade por mandril cbnico.

ASTM D1308:2020 - Determinagdo do efeito de produtos quimicos domésticos
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Relatério de Ensalo n® MOVIL-42181901/22
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Laborabdng de Ensalo Acraditade pelp Cpone de acandn com 2 ABNT NER ISONEC 17035 sob on® CRLAA307
A& Cgeme & signatiria o Aconrdo de Recornecimente Milua da ILALG — Intematianal Laboralory Acredilation Coopasalion

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposigido ao didxido de enxofre, conforme

norma NBR 8096:1983.
Tempo de | Grau de ﬂnpnlmmntn conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR 150 45628-3

1 dalts RiO

2 o/ o Ri 0

5 da /o Ri O

& TS Ri 0 ’
T s it Ri O .
8 da /b RO
g da /b Ri 0

0 do i1 Ri |

Grau de empolamennto quando a densidade de distribulgdo das boalhas conforme a Morma
MER 5841:2015

_;::‘j

d0 = Isento de bolhas : £

Grau de empolamennto quando ac tamanho das bolhas conforme a Norma NER 5841:2015 E‘: ;
10 = Isento de bolhas 8=

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR SO 4628-3:2015 5=

Ri 0 = 0% de drea enferrujada s

i

o &

e Tabiyes, Alweang

Foto 2 — Amostras antes do ensaio Foto 3 — Amostras apds o ensaio

Esbe docismnonior bl assinsdo dicitalmesie por B

Py vavilicar £ oainmlnsys o an wl

Chi rowdiaton spr & 'ﬁm“ o —nln.ll|l| "1 ¥
¥l prOImEco e o e
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3.2. Ensaio de determinagio da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR
104432:2008 e a norma ASTM D7091:2013.

Método utilizado para determinagio da espessura do revestimento
B
_CondigBes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do amblenta durante o ensalo C 23
Umidade do -EI'.I'Ihi-EE'Ilﬂ durante o ensaio ¥ B3
Espessura da camada (pm) |
Individual Maédia
Corrigido - Tem ra da
Porte | obtido | com i f:gp; gRosgonee sl u Simericie oa
de géo amestra (°C)

1 148 123

2 158 133 |

3 168 143 |

4 161 136

5 111 85

& 106 B1

7 121 o5 127 101 + 156 23.0

B 113 88

& 124 21

10 L2 <] T4

11 107 g2

12 113 s |

Maior valor encontrado que foi desprezadeo no calculo da média (um) 143
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) T4

Fator de redugdo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (pm) 25
| Operador
' Bianca
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&t S DTN ST i b | & i [ fepenge i SrETacle Pl

ERAG RN Russnkdnio Sagib dbr st nisicb el G P RIS IBHES COR BE-Ck1) 3511-0833 - FAK {11} 2611-0170
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31.3. [Ensalo de aderéncia da tinta, conforme norma NBR 11003:2009 Versdo corrigida

de 2010,
Método utilizado para determinagiio da aderéncia do revestimento
i A - Corte em "X"
Parametro Unidade Obtido

Tempo de aplicacio da fita 5 60

Destacamento na inlerseccio i ¥
Classificagio . | Y0

Destacaments ao longo das incisdes mm | ]
Classificagac - X0

MNota: O métedo utilizade para a deferminagiio da aderéncia é baseado no valor médio da espessura da
pelicula secs; sendo método A para valor maior ou igual a 70 pm, & o método B para menor que 70 pm.

Classificacio do destacamento na interseccio

W= Desiacamerdo de | mm & 2 mum pm o o

= el desBLamEenta i mtirso] o armambos ow ledss Na BEME0CS
Y L
: - - la nio acima de & até B mm em
'z — Destzcaments acima-de 2 mm alé 4 mm em ¥a—Destacenms A

: i ol @ AmbeE g ldod i intareegan
um ou em ambos of [ados na intarsagdo o e

mmummmmM—WHMEHIlhwmlmmlll
ceitn dohrmed st rai in il Fireh ATl DA O anaRn Rl
ﬁmmﬂmmmﬁmﬁﬂmﬂﬁawamwm 0833 - FAX {11} 36110170
Para vari cofbH e ra R e oo aa imin G and oo £ dﬁpﬁnﬂtmﬁmﬂﬂﬂﬁﬂﬁ%ﬂﬁrﬁ-ﬁﬁﬁﬁ
e — br hauaﬁE'BEED-‘JEUEr Com. br

B R ]
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Classificagio do destacamento ao longo das incisbes

Ha = MNenhum destacamento a lngo das %= Destacamenio de até 1 mm ae longo das
Inciades incisdes
#-= Deshcamento acima de 1 mm a8 mem ac ¥a—- Deslacamentc acima de 2 mim alé 3 rmm ao
lengeo das incisdes longs das incioa

34. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma ASTM D3359:2017.

Unidade

Obtido

Classificagao

aA

Classificagdo do destacamento da camada — Método A (ASTM D3359:2017)

5 A - Sam descascamento ou remogio

C-4E4B-40FR-BHE

tigo 90w

A3 & uliles & o

Com. o

iy, ol o accnaluras

il hBlps:

i A -Trago de descascamento ou remocio ao longo de incisdes ou na sua intersagio

3 A - RemocBo irregular em incisfes de até 1.6 mm (116 pol.) em gusiguer dos lados

2 A - RemocEBe irregular na maicria das incisbes de até 3.2 mm (1/8 pol.) em qualguer dos lados
1 A - Eemogdc da maior parte da drea do X sob a fita

0 A - Eemocio além da area do X

£33 i b g SPTTRTTASa N MG PROEETLE CODETECIS MENPET M Wk prren b 300 erreodia] s orres ede) 3]
& DT COCLATTI] B0l A’ bkl il It oa Wil

ERb RIS Rishniniodiagitibrsbraambicsbnol BB OHEIHH0EG RO MR ) 3671-0833 - FAX (11} 26170170
Fam vantcarRgisgnERrlyaec fambindsw S entbdd e SSingemisdpanibarins vk MaceE SEE46RrRRE- S50
wiw falcaobauer. com be - baeendiialcasbaugs . cam. br

A& VH 30

WAr a5 pssIna b

E=te diocinienio Mol gsaimack digilalmesde por Bring Giewarmm B e Dards Ol Doa Sanlos
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3.5. Ensaic de avaliagdo da dureza ao lapis (Fabricante do Hpls: Faber-Castell), conforme
norma ASTM D3363:2005.

Ponto Obtido Classificagdo

1 &H Apresentou corfe ou afranhe a supedice do
9 filme

1 5H Apresentou core ou aranhe a supericie do
2 fime

1 4H Apresantou corle ou arranhe a supericle do
) il

1 a4 Apresantoy corle ou arranhe a supericie do
2 fiime

1 IH Apresentou core cu arranhe a superficie do
9 Tirme

1 H Apresantcu corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 = Aprosentou corte ou arranhe a superficie do
2 filrr:

1 HB Mo apresantou corte ou arranhe a supadicie do
2 filrma

3.6. Ensaio para verificagdo do brilho da superficie, conforme a Morma ASTM D523-14

. Geometria : Obtido
Parimetro do maﬁﬂnr Unidade
] Maédia J
ub 58 +54
Media das leituras de brilho
(] go 249
[ Equipamento Data da préxima callbracdio
| Medidor de brilho (Fabricante BYK n® serle 1064383) - FB 115-06 052022
I Padrio de brilho {n" serie 1064383 n° Cat 4442) 05/2022

Eﬂr‘lﬂ.ﬂn lp'Iln'l-:lu'l e pran e doosaTio: ral T2 l:u:ll.niurllrrh :llil -'!'.HID-:I (20 ]
b 3 doos ] ) . Era O

mm Eldui'il'lm

P s ﬂf'fliﬂlhm!%mmmmummmwﬂﬂfﬁﬁw&ﬁﬁﬂm':
veww. falcacbeuer.corm br - beuergfalcaobawar. com.br
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37.
105646:2014 ¢ NER 10443:2008.

Ensaio de determinacio da flexibilidade por mandril cénico, conforme NBR

Méedia da Espessura da camada (um)
Amostra Obtido u
Corpo de Prova 1 65 + 20,28
Corpo de Prova 2 93 + 34 62
Corpo de prova 1
Determinagdo da flexibilidade da tinta
Pardmatro Unidade Obtido U
Temperatura do ambients durante a realizagio do ensaio °C 23 =
Umidade do ambiente durante a realizagio do enzaio % 585
Distancia ao longo do eixo do cone a parir da extremidade irim 185 +0.01
mais fina {Houve fissuras) .
Alongamento percentual cbtide através do gréfico %o 23 -
Corregdo adicionada & porcentagem de alongameanito por % 0.048 )
cada um de aspassura ' !
Alongamento final encontrado 0 5 -
Corpo de prova 2
Determinagdo da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido u
Temperaiura do ambient2 duranie a realizacio do ensaio o 23 .
Umidade do ambiante duranta a realizagdo do ensaio % 55
Céstancia ao longo do eixo do cone & partir da - 185 £
extremidade mais fina_ (Houve fissuras) | 0.01
Alongamenta percantual obtido através do gr&ﬁm %o 2.3 =
iCorrecao adicionada & porcentagem de alnnga?ﬁ&nm por % 0.048
cada um de espassura :
Alangaments final encontrads % | 7
Operador
Bianca

w3 Calnaar
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i
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3.8.

Feconhacdmento Matuo da ILAS — Inlemalicnal Laga Soradtation

a Norma ASTM D1308:2020

10 minutos

ration

Ensaio para determinag2o do efelto de produtos guimicos domésticos, conforme

Obtide

ﬂ H&mnte nic Geve l:lelr-ar Ercas ou alteran;ﬂes

permanentes visvels sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Agua guente

10 minutos

0 Reagente ndo deve deiar marcas ou alteragdes
permanentes visvels 2ab luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Alcool etilico 50%

0 minulos

0 Reagente nio deve dedxar marcas ou alteracies
parmanentes visveis sob luz, apds o procegimanta de

limpeza.

Conforme

Vinagre

30 minutos

0 Reagente ndo deve deikar marcas ou alteragdes
parmanenled visels sob luz, apds o procediments de
limpeza.

Conforrme

Solucdo de sabdo

30 minutos

0 Raagente ndo deve deixar marcas ou alteracdes
parfmanentes vishveis sob luz, apds o procesimenta de
limpeza.

Conforme

Solucao
detergente

30 minutos

0 Repgents nio deve deikar marncas ou alteracies
permanentes visivels sab luz, apds o procedimento de

limpeza,

Conforme

Oleo

30 minutos

) Reagente ndo deve delkar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sab luz, apds o procediments de
limpeea.

Conforme

Ketchup

A0 minutos

O Reggente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visvels seb luz, apads o procesimaenta do
limpeta.

Conferme

#ra Doy handos

=

Mastarda

30 minutos

O Reagente nde deve deixkar marcas ou alteragSes
permanentes visheis sob Uz, apda o procediments de

limpeza.

Conforme

Café

30 minutos

O Reagents nde deve delsar marcas ou altaragdes
permanentas visiveis sob lug, Apos o procedimanto do
limpeza,

Conforme

Cha

30 minutos

01 Raggente nio deve delar marcas ou alteragies
pifmanentes vishegis 2ab lux, apds o procediments de

limpaza.

Conforme

Oleo lubrificante

30 minutos

0 Raagente nio deve delar marcas ou alteracdes
permanentes visivels sob luz, apds o procedimenta de
limpeza.

Conforme

3811 na -Fi‘. 1) 36110170
Faa w-rﬁa-ﬂﬂmrﬂ:ammmwmmmm BEFE SRRy BS08
www. falcaobauer, com. br - bausr@Ralcaobaver com br
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4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 24/0312022 a O7/04/2022.

S8o0 Paula, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAD BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Contro Tecnolégico de Condrals da Gualidada Cantro Tecnolégico de Controle da Qualldade
AZSIHADD DMGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILO OLWVEIRA DOS SANTOS BRUND GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABCWATORIO GERENTE DE LABORATORIC
RS rmr-r-r-u " W saralE; 9
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: PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign
Para verificar as assinaturas clique no fink: hitps:iwww portaldeassinaturas.com, brivVerificar/387C-4648-
43FA-BSUE ou va até o site hitps:/fwww portaldeassinaturas.com.bri443 e ulilize o codigo abaixo para
verificar se aste documento € valido.

Codigo para verificagdo: 987C-464B-49FA-B506

AR R

Hash do Documento
85483BCT75828DD9B4AAFT4B32D2476010C5CDFC2AABE3D2211B656D8B53860937

Q(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(s&0)

= Bruno Giovannelii (Administrador) - 300.737.008-60 em
020572022 17:00 UTC-03:00
Tipo: Cenificado Digital

# Danile Oliveira Dos Santos (Supervisar Lab. Mdveis) -

390.317.088-7% em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Cerificade Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAGMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

1.

Rua Alberto Perelra, 80 = Nadir Faula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP

AIC: Patricia Yamada

Telefone: (16) 3253-9150

E-mall: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-065256)

IDENTIFICAGAQ DA(S) AMOSTRA(S)
2 (duas) amostras ientificadas pelo interessado como: Matarial Matalico Revestido,
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e iberada para ensaio em 110302022,

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

METODO /| ESPECIFICAGOES

ASTM D2794-93 (Reapproved 2019) — Standard Test Mathod for Resstance of Drganic
Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)

ﬁuwm Wm 7 £V SOCuTrEn - nl-n-p Hll = ]
244 " [0 W L i A

Iﬁﬂmmbhaﬁnmwmrﬁﬁd mnﬁrmEWaﬂHﬁﬂn 3511-0833 - -Hx (115 3614-0970
Fren war o i o PSR B ad e Nt e e B patbaie St d e e Dod Oar Eon WIRLR o DR e Heing. DA
weew falcacbsuer.com.br - pauari@faicactaver, com br

Sarsos

ssinalinan vh B0 se heps Neeaw poradeassinoberascom e i ) e uitiiza o eidign N4 BESI-EGIA.DAED

Esle documanio foi axsrodo digilolmands por Brera Gigsannalli f Daniks Ollvoe Dos
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3. RESULTADOS OBTIDOS
Enzaio da avaliagio da resisténcia de revestimento orginicos aos efeitos da deformacio

rapida
Cond , ambientais
Parametro “Unidades. Obtido | Especificado |
Tempa de condicionamenta Horas 24 Minimo 24
Temperatura do ambiente i T 22 21225
LUmidade de ambiante o 53 45 a 58
-' IEI I.- .ﬁ. o ".ﬂ _ﬂhp.‘
Nao informado
T ae matil
W&o informado
Parimetro Unidades Obtido
Didmetro do indentador pal. (mm) 0,625 (15,9}
Diametro do suporte da chapa pol. (rmm} 0,64 (18,3)
Espessura do subsirato mm 0,245
Espessura do revestimenta pm 101
Altura do ponto extremidade de falha pol. {(mm) 1(254)
Ponto de extremidade da falha kg.m 0,02
Tipo de deformacio - Extrusio

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Enzaic realizado em 22/03/2022 a 25032022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnpdogicr de Conbrobe da CQualkiade

530 Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Cantra Teonoldgioo do Controbo da Qualidade

Birs
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PROTOCOLQO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi propasto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com. brVerificar/DD74-BEGE-
EG18-DAED ou va até o site hitps/iwww portaldeassinaturas.com.br;443 e utilize o cddige abaixe para
verificar se aste documento & valido.

Codigo para verificagdo: DD74-BEG8-E618-DAED

T Tt

Hash do Documeanto
90376001 7791F1CFEC3BOT341E264D0502B8A15E02FCS5117883F542DB1 F726F3

g} noma(s) indicado(s) para assinatura, bem coma seu{s) status em 02/05/2022 &(s&o)

< Bruno Giovannelll (Administrador) - 300.737.008-60 em
02/05/2022 16:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensaio N* QUIIR-363.827/1/22

RELATORIO DE ENSAIO
AMALISES MICROBIOLOGICAS

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Phgne 12

RUA ALBERTO PEREIRA. 80 — NADIR DE PAULA EDUARDOD
CEP: 15801-555 = TAQUARITINGA - SP
AJC: PATRICIA YAMADA
Taelefone; (18) 3253-0150
E-mail: patricia. yamada@magmoveis.com.br

1. IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) amostra da Corpo de prova identificada pelo interessado como; Conjunto Aluno T4
06 & C.JA 0BB, & recebida pelo laboratérin em 31/10/2022.

2. METODOLOGIAS / ESPECIFICACOES

3. RESULTADOS OBTIDOS

Antibacterial products —

Test for antibactenal activity and efficacy.

"i'&ﬂ;_ﬂ RESULTADO |  ATIVIDADE
MICRORGANISMO ;upcﬁmaj ._:!_: : mmﬂnmm ELILWE& ;
m}ﬁm} rA LosArMICO) et
EEEEUT ﬁgug 5538 5x10° <10 3,0 99,.9%
ATCC B33 e <10 30 99,9%

T Atividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Inboulo Inicial - Valor logaritmico do

Resultado.

% Taxa de eliminagio = Redugio do indculo inicial
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Relatorio de Ensaio N® QUUR-363.8271/22
Pginy 22

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensalo realizado no periodo de 31711002022 a 09/11/2022.

520 Paulo, 10 de novembro de 2022,

LA. FALCAD BAUER LTDA
Coantro Tecnoldglcoo do Contrede da Qualidada

Aszsinado digitalments

JESSIGA FIGUEIREDD QUEIRCKES
SUPERVISOR DE LABORATORIO
CRO N D4490854

TIE3-50850.C372- 5000
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

0 documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: hitps:fwww, portaldeassinaturas_com, briVerificar/71B3-0059-C372-5CB8 ou va até o site

hitps.'www portaldeassinaturas.com.br443 e utilize o codigo abalxo para verificar se este documento &
valido.

Cédigo para verificagdo: 71B3-9D59-C372-5CB8

Hash do Documento
825CB24FAEDEBBCES192C53B60F 9361 TFAZECFO3CREOCBCTA4AE10TI50B16ABD3

Ofs) nome(s) indicado{s) para assinatura, bem como sau(s) status em 10/11/2022 &(s80) :

% Jessica Figusiredo Queiros (Supervisora de Lab. Quimico) -
401.961.298-69 em 10/11/2022 16:50 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital
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5 E03 — Laudo de Inspegdo
EXATA 27/06,/2018 Rev. 01
N2 AGO056,/22.LAU

564 EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que 2 empresa MAQMOVELS, localizada na Rua Alberto
Pereira, 80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo - Taquaritinga/SF, inscrita no CNPJ sob n® 54.826.367/0004-
30, apresentou prototipes de mobilidric, objetivando a avaliagdo de suas caracteristicas, tendo como
referéncia as especificactes do Anexo | — Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAD ELETRONICO n.*
067/2022, PROCESSO n.*2022/29968, OFERTA DE COMPRA N° 1024011006320220C00365, do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCACAD TECNOLOGICA PAULA SOUZA. A referida avaliagdo apresentou os seguintes
resultados:

ITEM 02: ARMARIO VESTIARIO DE AGO COM 20 VADS

RESULTADOS ENCONTRADOS

ARMARIO VESTIARIO DE ACO COM 20 VAOS
Armério vestidrio em ago com 20 compartimentos dispostos na vertical em colunas quadruplas e
horizontal guintuplas, constituido por uma caixa externa com compartimentos individuais possuindo
porta em aco 22 (0,75 mm de espessura), conformada a frio com dupla dobra em todo seu perimetra,
duas debradigas embutidas, preparagoe para uso de cadeado (que ndo acompanha o movel) e sistema
de aeracio anti-pd com 5 (cinco) estampas composto por orificios oblongulares nas portas com 80
mm {Comprimenta) ¥ 10 mm {Altura) x 6 mm {(Abertura) posicionadas a 30 mm da aresta superion e no
meio em relacio a largura. Dispor de aeragdo interna composto por orificios oblongulares & um repuxo
e alto releva com o logotipo do fabricante para identificagdo situados na face frontal do teto.

A unido para montagem da caixa (laterais, superior, inferior e prateleiras] foi por meic de pontos de
solda e dobradas de formas gue o armdrio sefa travado. As prateleiras s3o alinhadas com as portas, e
com logo em alto reélevo da empresa.

O acabamento das dobras nos cantos do tampo do armaria s3o eam fechamento sem a utilzacio de
solda externa em que a unido das chapas fica nas laterais com cortes feitos em 457 (arremate).

ACABAMENTO E SEGURANCA:
Todos os componentes metilicos receberam tratamento antiferruginoso com adigao de tensoativo |
desengraxante, livre de componentes orgénicos voliteis e metais pesados toxicos, com resisténcia & |
corrosao em superficies, O revestimento € por meio de pintura epoxi, com particulas de po adendas |
farmando uma pelicula plastica uniforme, :
Superficie com tratamento anticorrosive (fosfatizagio) no processo de pintura que garante resisténcia a =
nevoa salina através de processo eccldgico, sem formacio de eflusntes, e pintura eletrostatica em resina
hikrida epdwi/Poliéster na forma de po, aplicada através de pulverizacao eletrostatica e polimerizacac em
estufa de alta temperatura,

Todas as terminagdes recebem acabamento, ndo apresentam pontos, frestas ou orificios.

FABRICAGAC: E
Todos os pontas de Soldas possuemn supericie lisa e homogénea, ndo apresentam pontos Gﬂﬂﬁf"tﬂ.:: g
superficies Asperas ou escorias, Foram eliminados respingos e imegularidades de solda, rebarbes e -
arredondados os cantos agudos. :

i

DIMENSOES:
ALTURA TOTAL: 1960 mm

fer (e TS D H el a3 L 1 B TR e A A RO - Lt - Rio de Janedroyf®l) - Ted.: 230 2532 10790 JU70-L172
Para vericar as assinalums va as stie hllpscensioncom ardsd o ulklsd o ceh]o SRAC-FCD-EDED-ET 1T
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/é EO3 — Laudo de Inspecdo

EXATA 27/06,/2018 Rev. 01

N2 AGOO56/22.LAU

LARGURA TOTAL: 1555 mm
PROFUNDIDADE: 400 mm

REFERENCIAS:
Pintura das estruturas, cor cinza texturizada

Taquaritinga/SP, 05 de dezembro de 2022 -

Ho LY

Anna Maria Gongalves - Z
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

0O documento acima fol proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
cligue no limk: https:/Mizisign.com.briVarificar/584C-FDCD-BDE0-8717 ou va até o sita
hitps Afizisign.com. br-443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento é validao.

Caodigo para verificacdo: 584C-FDCD-BD60-6717

LT

Hash do Documento
BB4COCS4CD0AADASISZAE40DETEQOCF25A4A01FDAS2248EFAIBSTFIC20D04450F

(=) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seuis) status em 06/12/2022 é(sdo)

+ Anna Maria Goncalves - 014 882 0687-37 em 05/12/2022 21,23
UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital




EXATA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
N? 001.2019.VOL.01/2022

& Exata Certificadora, Organismo de Certificacio de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende
ao prescrito no PRO-027 - Certificacdo do processo de preparacao e pintura em superficies
rmetélicas, pelo modelo 5 de certificacio, obtendo o desempenho a seguir,

Razdio Social do Solicitante/Fabricante

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS

Endereco do Solicitante/Fabricante
Rua Alberto Pereira, B0 - Distrito Nadir de Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga/SP

CNPJ da Solicitante/Fabricante

#ipis-i

Zon o OO ORI

54.826.367/0004-30

Enzalo | Belatdeio oo Ensada - Falchic Bauer Resultade
::::I;:ﬂ'ﬁ cormasda por exposipis & Mévoa Salina por 1203 horas de Mﬂ‘i’fL-ﬁ?-gﬂE‘ﬂf'Huﬂwlﬂ.fEUEE 00/10 - i
Registdrcia i corrnsie por expocicSs atmasfara dmida saturada par _m
1200 hiaris B £xipaticBo, MOVTL-419026/2/22 de 0770472022 D00 —Rid
:;::mn:laa corrosdo por asposicds a0 didxido de ensofre por 10 MOVIL-AZ1015/1/22 de 07704/ 2022 D00 - RiD
Ensan para determinacio da massa di fosfatizacko MOVL-dZ 18193727 de 11,004,/ 2022 a7 gfm®
Disterminsgia da verilicacho da sipeisura da camads mw'ﬁﬁgﬁzﬂ: o 1EF jemn

: g AADNVIL-42181951732 di
Determinacks ds flechilidade pos mandril ednico 11/04/2002 15 % alongamento
BADVIL-42 18197122 de o
Determinacio da verlficacdo da aderéncla da camada 11/04/2022 R T 1]
; Geometris 62 - 80ub § O
Determnacse do brilho da superfice MOVL-421315/1 /32 da 11,04/2022 Geomatria 208 - S8ub 1 &
BACAIL-421218/1702 dn 4

Determnacso da dureza ao Eais 13042023 F
Resisténcia de revestimentos crgdnicos para efeitos de deformacio MOVIL-42 1829582 EMOWIL-221815/2722 | Ponto extremidade da § =
répida [imgacta) de 110473022 falha 0.0 kgm ;
Aividada Microbiana - 5 Z $B01: 2010 (E) — Antibaciersal preducts — Taxade eliminagio: -
Test for antibactenal activity and efficacy TR RITIANE da 011 080 99.9%

Emissdo: 30/05/2022

Revisao 1: IL'rlL"EDEE (2. bempo de enposigda er nibvoa salina & inclusio de ensaios de atividade micrablana)

Validade: 30,/05/2025

Anna Maria Gongalves

Gerente Operacional i
Assimadodigicamente =
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

0 documento acima foi propesto para assinatura digital na plaiaforma [2iSign, Para verificar as assinaturas
cligue no link: https;J'."izi$ign.cﬂm.br."U&rifii;ﬂHdEﬂ'E-EﬂEE-E'l'!:D-I:-EEE ou wa até o site
hitps:fizisign.com.br:i443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento & valido.

Cadigo para verificacdo: 453E-5052-C1CD-C83E
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Hash do Documento
717BCFESAD3T1212E8634BDDFRTA300F2ES558109BA224FAB432C0D1DABESDF2E

Ofs) nome(s) indicado(z) para assinatura, bem como sau(s) status em 14/11/2022 é(s&80) :

7 Anna Maria Goncalves - 014 682.067-37 em 14/11/2022 16:10
UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital
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e Tecragon de Sonmcke dn Dyl

Relatdrio de Ensalo n® MOVIL-413026M/A/22

- CRLTIW Baging 114
Labgrabdro de Eraaio Acreditada pela Ggore ce acoroo com 8 ABMT MBR [S0REC 17028, scb on® CRL-D1I0Y
A Cere & slgnatana do Acorde ce Recorbadmanta Mdsun da ILAS - Inlemational La Aorediation Cocparnalion

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15801-585 — Taguaritinga- SP
AIC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail. patricia.yamada@magmovels.com.br
Ref.: (PJ100-064343)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 {uma) amostra identificada como: Armdrio de ago 02 portas da abrir I'-_lad. {1980x1200x450
mm). Material recebido no laboratbrio em 27/01/2022 e liberado para ansaio em 08/02/2022

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1
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Falcao Bauer

Cenie TocheSgies e Saniole he Cudfasds

Relatdric de Ensaio n® MOVIL-413026M/AS22
Paging: 2ia

Loborabdng do Enpme Acraditade pals Cgone de acordo com a ABNT NER ISQIES 17028, sob on® CRLAOTEDT
A Cgera & gignalaria o Acordo de Reccnhecimento Milua da ILAC - international Labaratory Acrediation Cocperalicn

2. METODO | ESPECIFICACOES

~. NER 8004:1983 - Material metalico revestido e ndo revestido - Comosfio por exposicio a névoa
salina - Mélodo de ensaio.

MBR B095:2015 - Material metdlico revestido e ndo-revestido - Corrosdo por exposicao a
atmosfera imida saturada.

NBR IS0 4B28:2015 - Tintas e vemizes — Avaliagio da degradacido de revestimento —
Designagdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Farte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento,

MBR 5841:2015 - Determinagdo do grau de empolamento de supedicies pintadas
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Cenie Tocostsgins i Cosiic i Cuakiais

Relatario de Ensabo n® MOVIL-413026M/A/22
Pagina: 14

Laboratdre de Enspi Acreditade pela Cgons de acordo com a ABNT NER ISQUEC 17028, sob on® CRLO12GF
A Cgers & slgnatania do Accrdo de Reconhecimants Mifun da ILAC = Intsrnational Leboralory Acrediation © cn

3. RESULTADOS OETIDOS

Ensaio de resisténcla a corrosdo por exposigdo em camara de névoa salina, conforme
norma NER 8024:15983.

Tempo de Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
SxpoRicAo Norma NBR 5841 norma NBR 150 4626-3
(horas) Dbtido Obtido

T2 dafta Ri 0

a6 do fta Ri 0

120 do /i Ri 0

144 do /o Ri 0

168 do Mo Ri

240 o /o Ri G

264 dn Mo Ri

31z doltn Ri 0

338 oo /e I RiD

408 th /s | Ri 0

432 o i ta Ri 0

456 da f o Ri0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigao das bolhas conforme a Norma NER
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento gquando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = |santo de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Morma NBR 150 4628-3:20156
Ri 0 = 0 % de area enfarmujada
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Cantn Tacrad sgico ow Contmie ca Suakiands

Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-419026M/A22
Présgania: 44

Labaratten de Enssis Acedithdo pela Cgons de stondn com & ABNT NBR ISCNEC 17024, sob an® CRL-OTMOY

A Cgcie @ signatania oo Acondo de Reconhedmenic Milua da ILAG — international Labaraiory Acrediation Cooperalion

Faoto 3 = Amaostra antes do ensaio Foto 4 - Amostra apds o ensaio

DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realzado em 14/02/2022 a 0B/0372022.

OBSERVAGAD

E==e relatdrio cancela & substitul o refatdrlo da n® MOVIL-410026/122, emitido em 0470472022,

S8o Paulo, 07 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Contro Teanoldglco do Controlo da Cuakdade Canire Tecnolégios do Controde da Qualidads
ASSINADD DHEITALMEMTE ASSINADD DIGITALMENTE

CAMILG OLIVEIRA DOS SANTOS BRUND GMOVAMMNELLI
SUPERWISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORID
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para vanficar as assinaturas elique no link: httpz:fwww portaldeassinaturas. com briVerificar/@8CE-8130.
Br49-0095 ou va até o sile htips://'www_portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento € valido.

Codigo para verificagdo: 98CE-8130-BF48-0095

LT A

Hash do Documento
BEB451AS0D2204641CTEDSGETDA0BTEBBEFE5231 B18FAD333383D862A175F819

(s} nomels) indicado(s) para assinatura, bem como sauls) status em D2/05/2022 &{550) :
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02/05/2022 17:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

v Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab, Mdveis) -
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Labaratiria de Ensain Aceditade pela Cgome de acordo com a ABNT NER ISQAES 17025, sob an® CRL-041307
A Cpcra @ gignalria oo Acordo de Reconhedimeno Midus da ILAC —international Laboralory Acreditaticn Coaperation

RELATORIO DE ENSAID
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FAEBRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alkerto Pereira, 80 = Madir Paula Eduarde
15801-555 - Taquaritinga- SF
AJC: Patricia Yamada
Telefone; {16) 3253-9150
E-mail: patricia. yamada@maqmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-064343)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 {uma) amostra identificada como: Armario de ago 02 portas de abrir Med. (1980x1200x450
mm}. Matenal recebids no laboratério em 27012022 e liberado para ensaio em 08/0272022,

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1
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Laborstén do Ensala Acreditads pals Cgore de seorda com a ABNT NBR ISOREC 17025 sob on® CRLO1307

A Cqorm @ signatdria do Accrdo de Reconhecimento Milua da LAC - inbernational Labaratory Acredialion Coageralicn

Foto 2

2.  METODO | ESPECIFICACOES

. MNBR 8025:2015 - Material metélico revestide e ndo-revestido - Corrosdo por exposicio a
atmosfera Omida saturada.

NER IS0 45282015 - Tintas e vemnizes — Avaliagio da degradac@o de revestimento —
Designacio da quantidade & tamanhe dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagio do grau de enferrujamento.

MER 5841:2015 - Determinacdo do grau de empolamenta de suparficies pintadas
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Laboraltno e Ensan Acradiiada pels Cgorn da acordo com a ABMT NER ISO8EC 17024, sob on® CRL-01307
& Cgome & signatania do Acorde o Reponhedmenta Mituo da ILAC — Intamaticnal Laborstary Adrediation Locparstan

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposigdo atmosfera Umida saturada, conforme a
MNorma NBR 8095:2015.

Tempe de Grau de :‘mﬂm:mhma Grau da enferrujamento conforme a
axposicio . Morma NER-5841 norma NER 150 4628-3
24 da (o Fil
i d it Ri O
T2 dofta Rid
i da It Ri 0
168 do /o Ri @
192 do / to Ri g
218 do /o Ri 0
240 g /o Ri 0
264 o o Ri 0
236 o /o i 0
360 do /o = Ri 0
384 it RIiD
408 dafto Ri 0
432 da /b T
504 dafto Ri 0
528 da fto Ri O
552 o /ta i
578 da /1o RO
00 do/to Ri 0
672 do / to Ri 0
B8E do / o Rid
720 o s i 0
iz i Ri 0
. da 1o | Ri 0
oL it Ri D
i tall RI 0
EBE da o RO
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Relatério de Ensalo n® MOVIL-419025/2/22
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Loboraténic de Ensaie Aceditadn pals Coone de acorde com a ABNT MBR ISONED 17025 s0b o n® CRLO130F
A Cacra & signabiria go Acordo de Resonhecmenio Milug da ILAC = inkemational Laboralory Acrediation Coaperalion

1.080 do /Mo Ri O
1.104 dh /g Ril
1176 i T Ri0
1.200 da i o Rid
Grau de empolamente quande a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma NEBR
5841:2015

dQ = isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
10 = |zanty oe bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR IS0 4628-3:2016
Ri 0 = 0% de area enfarrujada

aiie Blipae D ot da asainslu s com e 843 s alilles o slefipe AEE-4205. B0 %53

Foto 3 - tmﬂ antes do ensaio Foto 4 = Amostras apos o ensaio
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|aboratdric de Ensaia Acrediiads pata Coore de aoarda com 8 ABNT NBR IBONEC 17025, aob on” CRL-01307
hﬂgmttlpﬂlirﬂ-ﬂﬂﬂdnd&wmmmdnlhﬂﬁ inbernalicnal Labaratory Acredialion Cooperation

4,  DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/02/2022 a 05/04/2022,

Sao Paule, 0T de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Caontra Tecnoldgico de Confrole da Gualidads Ganire Teonobdgioo de Gontrode da Gualidads
ASSINADD HHGTALMENTE ASSINADD DIFITALMENTE
DANILD DLVEIRA DOS SANTOS BRUNG GIOVANNELLI
SUFERWISOR DE LABDRATORKD GERENTE OF LABORATORK)
5 3
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Allm!mmmﬁmﬂulgﬂium_ugm 3 R DR L SR privaa
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FROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Porial de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link; hitps:-fiwww. portaldeassinaturas.com briVerificar/A33E-4255-
G055-4A13 ou v até o site https:iwww portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Cédigo para verificacdo: A33E-4255-6055-4A13

TR HORATR AR

Hazh do Decumento
252BEBBO44ET4BEO06TE1 13EBOCCSEFA51700AD4TCETOBAE49684B1CO9GEFABDEE

Ofs) noma(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(sdo0) :

= Brunc Giovannelli {Administrador) - 300.737.008-680 em
g2f0s2022 17:01 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital

% Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -
390.217.088-79 em 02/05/2022 14:29 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital
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Laboratdric de Ensain Aereditadn pala Cgere de acordo com a ABNT MBR ISOMEC 17025, sch o n® CRLAO13IT
A Cacre & signalnia ¢o Acordo de Reconhedimens Miuo da ILAC — Intematianal Laboralory Acredilation Cooperalion

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Madir Paulz Eduardo
16801-5565 ~Taquaritinga- SP
AIC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-8150
E-mail: patricia.yamada@maqgrmaoveis.com. br
Ref.: (PJ100-065256)

1.  IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como. Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e liberado para ensaio em 11/0312022.

2. METODO | ESPECIFICAGOES
. NER G203 1986 = Preparacdo de superficies para pintura = Processo de fosforizagio

3.  RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio para determinagao da massa de fosfato

Pardmetro Unidade Obtido u
Maszsa de fosfato gim?® 0,67 + 0.0004

4, DATA DO(S) ENSAIO[S)
Ensaio realzado em 14062021,

S8o0 Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAQ BAUER LTDA L.A. FALCAQ BAUER LTDA
Cantro Teorobigloo do Sondrole da Qualidade Contre Teonodéglco de Controle da Gualidade
ASSINADD MGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE
DAMILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUKNO GIOWVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATAORID GERENTE DE LARORATCRIO
S
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

= documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Poral de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaluras cligue no link: hitps:/fivwew portaldeassinaturas. com. briVerficar/ADBS-4F 55-
TOER-1CTT ou wa até o site hifps/fwww portaldeassinaiuras.com.br.442 e utilize o cédigo abaixo para
verificar se este documento & valido.

Codigo para verificagao: AD86-4F55-7050-1C71

TR T

Hash do Documento
9ED418COCD2EED4T02394715AAB1960A0BCIDBFATT48A23A40C486F216172C30

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(sao) |

= Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737 _008-60 em
02/05/2022 17:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Moveis) -
380.317.088-79 em 02/05/2022 14:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Lahoratdria da Engain Acradilads pels Cgore de accrdo com a ABMNT HBR EBOIEC 17025, sab o n® CRL-01307
& Cocm i signatina do Acordo de Racorhadments Mdtus da ILAC — Inlemalional Leboratary Acredialion Cocparation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: MACQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Fus Albero Pereira, 50 = Nadir Faula Eduardo
15801-555 = Taquaritinga- SP
AJC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: pafricia.yamadagmaqmoveis.com.br
Rel.: (PJ100-065258)

1.  IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

T (sate) amasiras identificadas pelo interessade como: Material Metilico Revestido.
Material recebido no laboratdrio em 10/03/2022 & liberado para ensalo em 11032022

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIO
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Relatdrio de Ensaio n® MOWIL-421819/4/22
Pagina: 210

Laborabdrie de Enesio Acredilado peia Cgom de eserde com 8 ABNT NER IS0UEC 17025, sab o n” CRL-01307
A Cgcre & signataria do Acorde de Reconhecmento Motuo da ILAC — intematicnal Lakorssory Acredialian Coeparation

METODO / ESPECIFICACOES

NER BO9B:1983 - Material metdlico revestido e n3o revestido - Corrosfio per exposigio ao
digxido de enxofre - Método de ansaio,

NBR 150 4628:2018 - Tintas e vemizes — Avaliacdo da degradagdo de revestimento —
Designagao da quaniidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de muedangas uniformes
na aparéncia - Pare 3. Avaliagio do grau de enferrujamenta.

NER 5841:2015 - Determinagio do grau de empolaments de superficies pintadas

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinaglio da espessura da pelicula seca sobra
superficies rugosas - Método de ensaio,

+ ASTM D7081:2013 - Pratica padrio para mediciio ndo destrufiva da espessura de pelicula seca
de revestimento naoc magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos ndo
magnéticos @ ndo condutores aplicados a metals ndo ferroso.

NER 11003:20089(versSo corrigida 2010) - Determinacio da verficagio da aderéncia da
camada,
ASTM D3359:2017 — Métodos de teste padrio para classificacdo de aderéneia por fita

ASTM D3353 2005 (RevisSc 2011) < - Método de Teste Padrdo para Dureza de Filme per
Teste de Lapis

o ASTM D523:2014 — Método de Teste Padrdo para Brilho Ezpacular
NER 10543:2014 - Tintas — Deferminacfo da flexibilidade por mandril cdnico.

ASTM D1308:2020 - Determinacgio do efeito de produtos quimicos domésticos
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Labarattdno de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo cem g BT NER IBONEC 17024, sob o n® CRL-01 3407

A Lgcre & Signalaris oo Aceids de Recoshedimenio Mitug da BLAC = Inlermalional Labaratery Acredialion Cocpenalion

3. RESULTADOS OBTIDOS

31. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicao ao didxido de enxofre, conforme

norma MBR B086:1983.
Tempo de Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 nomna NER 150 4628-3
1 do o Rid
2 o Ri 0
5 o [ by Rid
[+ i o Ri g
[ do /o Ril
B oy { b Ri O
8 oo Mo Ri 0
i0 oo [ o RiQ

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma

NBR 5841:2015

d0 = |[sento de bothas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
10 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Morma NBR 1S0 4628-3:2015

Ri 0 = 0% de area enferrujada

Fota 2 — Amostras antes do inui-::
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Labgral oo de Engaio Aoredilada pela Coore i corde com a ASNT HBR E20HEC 17028, sob o 0" CRL-01307
&, EFE a BI_-EEHI‘IEI dix Aonrdn oe F:a_mnr-admar-i:n Mo da ILAC = Inlemaliord) LaBarsbary Adrediation Cosparation

3.2. Ensaio de determinagio da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR
10443:2008 ¢ a norma ASTM D7091:2013.

Método utilizado para determinagio da espessura do revestimento
B
Condigtes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio *Cc 23
Umidade do ambiente duranie o ensaio Yo 53
Espessura da camada (pm)
Individual e Média
Portn | kiide | G prapsiesed -y bl
de reducdo e amaostra °C)

1 148 123 |

2 158 133

3 168 143

4 161 136

5 111 BB

;jf :g? :; 127 101 156 23,0

8 113 88 |

9 124 89 '

14 95 T4

11 107 a2

12 113 88 |

Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (pm) 143
Menor valor encontrado que fol du;j:!u;_adu no calculo da média (pm) 74

Fator de redugiio da espessura estabelecida pela norma NBR 10443 {pm) 25
Operador
Bianca
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Laberatdrin da Entaio Acredilads pala Cgore de acordo com a ABNT MER IBEQNEC 17025, zob o n® CRL-EIT
A Cocre & signalana do Acorde de Recoshecimenta Motua dia BLAC — Intermational Laborstony Acrediaton Cooperaticn

33. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma NER 11003:2008 Versio corrigida
de 2010,

Método utilizado para determinagio da aderéncia do revestimento
A = Corte em “X"
Aderéncia
Parametro Unidade Obtido
Tempo de aplicacio da fita B 60
Destacamento na interseccao mm 0
Classificagdo - Y0
Dastacaments ao lengs das incisdes YT 0
i Classificagio — X0

Mota: O métado utilizado para a determinacio da aderdncia é baseado no valor médio da espessura da
pelicula seca; sendo métade A para valor maior ou igual a 70 gm, @ o matado B para menor quae 70 pm,

Classificacao do destacamento na interseccdo

¥y = Costacamenn de | men 8 2 mim em um ou

i — Noanhum dostacamants na inberaegbio om smsos o lados na inleren s
¥ Y
Y1~ Destacamerto acima de 2 mm aié 4 mm em %y — Deslacamenta agima de 4 mm até & mm em

LM ou e ambos. os lados ra inb 30 ufm o em ambos o5 ladot na intersesdo
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Classificagio do destacamento ao longo das incisbes

.'n_

Xp= Nenhum destacamento 40 longo das
incisdes

incisdes

¥y = Destacamento de alé 1 mm 35 lohgo das

%; = Destscamenio acima de 1 me ale 2 mm 20 Ey— Desacamento acima de 2 mm ale 3 mem ao
longo dos incisbes Ionigo das ncises
34, Ensgalo de aderéncia da tinta, conforme norma ASTM D335%;2017.
Parametro Unidade Obtido
Clﬂsaiﬁgﬁj - BA

Classificacio do destacamento da camada — Método A [ASTM D3359:2017)

5 A - 32m descazcamento ou remocio

4 A -Trago de descascameants ou ramog8o ao longo de incisdes ou na sua intersegio
3 A - Remocdo irregular em incisdes de até 1.6 mm (1416 pol.) em qualquer dos lados
2 A - Remogao irmegular na maioria das incisbes de até 3.2 mm (1/8 pol.) em qualguer dos lados

1A - Remogdo da maior parte da drea do X sob a fita

0 A - Remogdo além da Area do X
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_ B el (MR OODTHR BT ialatl i lede e iy 8 san uhl i pish e promescocac desends da o gaclo phisi

risll & Liarsla Cirs

grid ] al fl s i ol

KR

oo diylEmnemse por b G

Exlm dlodun

Prirm iww

wirfy Doe SEngs
o

B

-4

«eddign BAR I LAGAH A

[T

T hilkga ki

S takibG RaussAniinio Sagi il phiriaBeGiE Finoll BB ASGIHONG CEORMECe] ) 3611-0033 - FAX (11} 3811-0170
Para vartoarmiin e BRI v Santpiniv Soarines S Sustedos Daiion R Macs SFI6 464RETe-B500
wwn [BlcEabaUer cam e - bavenfiialcachaues.com.br



Falcao Bauer

=L 1] Temoidgico o Donros 2w Cankiiuie

Relatdrio de Ensaio n® MOVIL-421819/1/22
Pagna; 710

Lasorabirio ce Ensain Acreditacs pala Cgore de aoserds com a ARMT MR IBONEC 17025, sab o n* CRL-O1307
A Cooe & signatina do Acorde de Reconhasments Mdlue da ILAC — inlematicnal Lesaraiony Acreditation Cooperalion

3.6. Ensaio de avaliacio da dureza ao lapls (Fabrcante do lipis: Faber-Castell), conforme

morma ASTM D3363:2008.
Ponto Obtido Classificagao

f BH Aprasantou corte ou arranhe g superficie do
7 filme

1 EH Apresentou corte ou arranhe a superflcie do
2 filme

1 AH Apresantou corba ou arrénhe g supericie do
2 filme

1 aH Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 2H Apreseniou conle ou arranhe a supesficie do
Z filrme

i H Apresentou corte ou arranhe a supedicie da
= filrre

1 E Apresentou corte ou arranhe a supesfizie do
o filrrye

_I ] HB MEo apresentou corte au aranhe a superdfice do
2 filme

3.6. Ensaio para verificagdo do brilho da superficie, conforme a Norma ASTM D523-14

Gm Obtid
Pardmetro do medidor | Unidade s
TRy Media U
20 ub 58 +54
Méedia das leituras de brilho
&0 (1] 89 +249
Equ to MR Data da préxima calibragio
| Medidor de brilho (Fabricanta BYK n® serie 1064383) - FB 11508 DSi2022
Padrdo de brilho (n” serie 1064383 n° Cat 4442) Dai2022
o ragcistay ll'-l'lll'lllﬂﬂl'-illl'ill'-'l-lt_ﬂl: rcferem=ae waig ol AT T roaiadn L
PO T OESH (O0LITENS: MThin fodenk war I [T ns BRI O dtan drai
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uliRed ditoie DRTE dg4 B4R BE08

Bkl ilssinbboioidiapa i phnBnSdis &frmb ERESOI006 THO BE E51) 3611-0833 - FAX (11 } 3611-0170
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3.7,
10545:2014 e NBR 10443:2008.

Ensaio de determinagdo da flexibilidade por mandril cénice, conforme NER

Média da Espessura da camada (um)
Amostra Obtido | u
Corpo de Prova 1 B5 + 20,28
Corpo de Prova 2 a3 + 34 B2
Corpo de prova 1
Determinagdo da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido u
Temperatura do ambiente durante a realizagio do ensaio i 2 23 -
Umidade do ambiente durante a realizagio do ensaic % 55 -
Distancia ao longo do eixo do cone a partir da extremidade s 185 +0.04
mais fina {Houve fissuras) !
Alengamento percentual obtido através do gréfico % 2.3 | -
Corregio adicionada a poreantagem de alongamento por %, 0.048
cada um de espessura ' B
Alongamento final encontrado % & -
Corpo de prova 2
Determinagdo da flexibilidade da tinta
Pardmetro Unidade Obtido ]
Temperatura do ambiente durante a realizagio do ensaio e 23 -
Umidada do ambianta durante a realizacio do ensaio %% b5 -
Desténcia ao longo do eixe do cone a parti da i 185 - -
extremidade mais fina (Houve fissuras) | 0.01
Alongamento percentual obtido através do grafico % 23
Corregdo adicionada a porcentagem de alongamento por a, 0048
cada um de espessura : =
Alongamento final encontrado % T -
Operador
Bianca
Th 1BAAFRIS0N. ApFATTT0aE 10 [PESETLE Obioiies A B [aj eraaadala| = ——t
_ Ankidecho Sass Sccurmenin somanle godn e B e M&MMHW—
ERfsAatielbi Russinkin iodaniz i irddsS Rnel G SE 085 TR MEEE ) 3699-0833 - FAX (1) 3611.0170
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ation

3.8. Ensalo para determinagdo do efeito de produtos guimicos domésticos, conforme
a Norma ASTM D1308:2020

Frofine.
_quimico

Apua fria

30 minutas

i iy _utl‘ s

Qbtido

C Reagente nio deve debar marcas oy alteraches
permanentes visiveis sob luz, apos o procedimento e
limpeza.

Conforme

Agua quente

30 minutas

' Reagente ndo deve deixar marcas ou alteraches
permanentes vishveis sob luz, apds o procedimento de
limpeia.

Conforme

Alcool etilico 506

30 minutos

Q' Reagents ndo deve deixar marcas ou alteracdies
perrnanentes visvies 100 Uz, apds o procedimento da
Iimpeza.

Conforme

Winagre

30 minutos

O Reagente nio deve Seiar marcas ou alteraches
parmanentes vishveds sab luz, apds o protedimento de
limpeza.

Conforme

Soluclo de sab¥o

30 minutos

) Reagente ndo deve ceixar marcas ou alteragdies
errmanintes visiveis sob luz, apos o procedimanto de
limpeza.

Conforme

solugio
detergente

30 minutos

O Reagente nio dewvs @ixar marcas ou sltersgbes
permanentes visiveis sob lul, apds o procedimento ge
limpeza.

Conlarme

Oleo

3 minutos

Q' Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragles
permanentes visiveis sob lue, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

=IO

Ketchup

30 minutos

b Reagente nio deve deixar marcas ou alleractes
pErmaantes visivels 508 lug, apds o procedimento de
limpeza.

Conlorme

bostarda

A0 minutos

O Reagente nfio deve deiar marcas ou aleragios
permEtentes visiveis sob lue, apds o procediments de
limpaza.

Conforme

@ Ly iho LR Do

Café

0 minutos

O Reagente ndo dewe debar marcas ou alteragles
permatentes visiveis tob lul, apds o procedimento dao
limpeza,

Confogrma

R R ]

Cha

30 minutos

O Reagente ndo deve delxar marcas ou slteraghes
peErmaentes vitiveis sab lue apde o precedimento da
limpeza.

Conforma

Oles lubrificante

30 minutos

0 Reagente nio deve delvar mareas ou alteracies
permanented visivels sab lue, aods o pracedimenta de
lirmpeza,

Canfarme
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A Cocre & sigrdlina do Aconde da Recoshecmanio Milus d3 ILAC - Infesmafional Labaralory Acradilation Coapeaten

DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizedo em 24/03/2022 a 07/04/2022.

Sdo Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAOQ BAUER LTDA L.A, FALCAO BAUER LTDA
Coantro Tecnaolbglco de Controle da Qualidada Cantre Tecnodégloo de Sontrale da Qualidads
ASSINADD DIGITALMENTE AZBINADD DIGITALMENTE

DANILO CUVEIRA DOS SANTCS BRUND GIDVANNELLI
SUFERVISOR DE LABORATORIC GERENTE DE LABDRATORID
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A {3 HETHATS ! Hrm g Btee ook prireE.

AR AL ahmﬁm&&mmmmﬁamn 3;11 uss:. FAX (11) 381140170
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I e Envanres e

wuEmHrio ol p=

sinada digitalmenls o

NE fAE=aali

S0

B

{ o o L. o O

Ao QR

talflegiiinns

< ..'.'.'.'h.'.'. A

10 A



It:l=|'I

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign
Para verificar as assinaturas clique no link: hitps:/fwww.portaldeassinaturas.com. briVerificar/387C-4648-
48FA-BS0E ou va até o site hitps:/fiwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e ufilize o codigo abaixo para
verificar se aste documento & valido.

Codigo para verificagdo: 987C-464B-49FA-B506

OO ACA A Av B

Hash do Documento
05493BCT7582BDD9B4AAFTAB32D2476010C5CDFC2AABS3D2211B656DAB5386037

CH{s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como sew(s) status em 02/05/2022 &(sa3o0) .

% Brung Giovannelli {Administrador) - 300.737.008-60 em
02052022 17:00 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Méveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAGMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15801-555 — Taquaritinga- 5P
AJC: Patricia Yamada
Telefone: {16) 3253-9150
E-mail: patricia. yamada@magmoveis.cam.or
Ref.: (PJ100-065256)

1.  IDENTIFICAGAQ DA(S) AMOSTRA(S)
2 {duas) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratorio em 10/03/2022 e liberads para ensaio em 11/03/2022.

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIOD

Foto 1

2. METODO !/ ESPECIFICACOES

ASTM D2704-83 (Reapproved 2019) — Standard Test Method for Resistance of Organic
Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
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3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio de avaliagiio da resisténcla de revestimento orginicos aos efeitos da deformagao

rapida
CondigGes ambientais
Parametra Unidades Obtido Especificado
Tempo de condicionamants Haoras 24 Minimo 24
Temperatura do ambiente °C 22 21a2s
| Umidade do ambienta % 53 45 a 55
Métoda de preparagao da chapa |
Mo informado
Tipo de metal
Nao informado
Parametro Unidades Obtido
Diametro do indentador pal. (mm) 0,625 (15,9)
Diémetro do suparte da chapa pol, (mm) 0,64 (16,3)
Espessura do substrato mm 0,845
Espessura do revestimento i 101
Altura do ponio extremidade de falha pol. {mm) | 1{254)
Ponto de extremidade da falha _ kg.m 0.02
Tipo de deformagio , - Extruséo

4, DATA DO(S) ENSRAIO(S)
Ensaio realizado em 22/03/2022 & 25/0372022.

S8e Paulo, 11 de abril de 2022

L.A. FALCAQ BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Cantie Tecnaldgles de Conirols da Qualidads Canire Tecnoligleo de Controle da Qualicads
ASSINADD MGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILD DLIVEIRA DOS SANTOS BRUND GIOVAMNNELLI
SUPERWVISOR DE LABCRATORIO GERENTE DE LABORATORIO
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= PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign
Para verificer ag assinaturas cligue no link: https:fwww._portaldeassinaturas. com. briVerifiear'DD74-BEBE-
EG18-DAED ou va até o site https:/f'www portaldeassinaturas.com.br:443 & utilize o codigo abaixo para
verificar s2 este documento & valido,

Codigo para verificagdo: DD74-BEG8-E618-DAED

(R

Hash do Documento
O0ATEDD T F1CFECIBODT 341 E26409502BBA1SEDZFCE11 7TEEAF42DB1F T26F 3

izl nome(s) indicadols) para assinatura, bem como seuls) status em Q2052022 é(s8o) :

= Bruno Giovannelli {Administrador) - 300.737.008-60 em
D2/05/2022 16:58 UTC-03:00

Tipo: Cerificado Digital
= Danilo Oliveira Dos Santos (Supernvisor Lab, Maveis) -

390.317.088-79 em 02/05/2022 14:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
ANALISES MICROBIOLOGICAS

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RUA ALBERTO PEREIRA, B0 — NADIR DE PALLA EDUARDD
CEP: 15901-555 — TAQUARITINGA — 5P
AIC: PATRICIA YAMADA
Telefone: (18) 3253-9150
E-mail: patricia. yamada@magmoveis.com_br

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

Pagita: 12

01 (Uma) amostra de Corpe de prova identificada pelo Interessado como: Cenjunte Aluno CJA

08 e CJ& 0BE, & racebida pelo laboratdrio em 3111072022,
2.  METODOLOGIAS | ESPECIFICACOES

JIS Z 2801:2010 (E) - Antibacterial products — Test for antibacterial activity and efficacy.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Moo | mesuraco [ amviosoe [
e _ o
MICRORGANISMO |  (UFClem?) (UFClen) | ANTIBACTERIANAT o MiNAGAGH!
(SEM {com POALEN %)
TRATAMENTO) MTAHTH} LOGARITMICO)
Staphylococeus
aureus ATOG 6538 §x 10 <10 3.0 99,9%
ey 5 x 10° <10 a0 89,5%

" Atividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Indculo Inicial - Valor logaritmico do
Resultado.

¥l Tawa de eliminagdo = Redugdo do indculo inicial
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4. DATA DOI(S) ENSAIO(S)
Ensaio reglizado no periodo de 31M0/2022 a 0911 172022,

S80 Paulp, 10 de novembro de 2022,

LA FALCAOQ BAUER LTDA
Contro Tecnolégion de Comrale da Cualidads

Assinado digitaimente

JESSIGA FIGUEIREDD QUEIRDE
SUPERVISOR DE LABDRATORID
RO WY Oad BORES

GRG

O Etallad 4 prEsCiatus AD [ RS TI0 COCUTEND MEAIET- 00 Sa Chebn i1 L 4[5] A% URSa0N) T1red HEAs
& reprode] 5 dee doduiTenlo Saments godend sar fata n Iebegr & i AUEESGE para TEs pramaionas d-l-pndﬂuplwau prsd.

£ 50 dop lmﬂﬁmﬂmﬂﬂﬁlwm b sefala # Bt RO LN - FONE (71) 3611-0833 - FAX (11} 3611-0170
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima fol proposto para assinatura digital na plataforma 12iSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https:/iwww_ poartaldesssinaturas com_brVerifican7 1B3-9059-C372-5CEA ou va até o site
hitps:/iwww.pontaldeassinaturas.com.br:d443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Cdodigo para verificacio; 71B3-8D59-C372-5CB8

A AT

Hash do Documento
825CB2Z4FAEDEBBCES192C53B60F93617FAZECFO3ICROCBCTA4AS10T350B16A8D3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinalura, bam como seu(s) stalus am 10/11/2022 &(s8c) :

= Jessica Figueiredo Queiros (Supervisora de Lab. Quimica) -
401.961.298-69 em 10/11/2022 16:50 UTC-03:00

Tipo: Cerificado Digital
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4 E03 - Laudo de Inspecdo
EXATA 27/06/2018 Rev. D1
N2 AGOO55/22.LAU

A EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que a empresa MAQMOVEIS, localizada na Rua Alberto Pereira,
80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo - Taguaritinga/SP, inscrita no CNPJ sob n? 54.826.367/0004-30,
apresentou protdtipos de mobilidrio, objetivando a avaliagdo de suas caracteristicas, tendo comao
referéncia as especificacBes do Anexo | — Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO n.°
O67,/2022, PROCESSD n."2022/29968, OFERTA DE COMPRA N* 1024011006320220000365, do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCACAD TECNOLOGICA PAULA SOUZA. A referida avaliagio apresentou os seguintes
resultados:

ITEM 01: ARMARID VESTIARIO DE ACO COM 8 VADS

RESULTADOS ENCONTRADOS

Armario vestiario em ago com & compartimentos dispostos na vertical em colunas duplas e horizental
quadruplas,constituido por uma caixa externa com compartimentos individuais possuindo porta em ago 12 (0,75
mm de espessura), conformada a frio com dupla dobra em todo seu perimetro, duas dobradicas embutidas e
preparacao para uso de cadeado [que ndo acompanha o mdvel] . com sistema de agracdo anti-pd com 5 (cincol
ertampas composto por orificios oblongulares nas partas com 80 mm (Compriments) x 10 mm {Altura) % &
mm|Abartura) posicionadas a 50 mm da aresta superior e no meio em relagio a largura

Dispor de agraglio interna composto por orificics oblongulares e um repuxo em alto relevo com o logotipo do
fabricante para identificagdo situados na face frontal do teta.

A unido para montagem da caixa (laterais, superior, inferior & prateleiras) foi realizada por meio de pontos de
solda e dobradas de formas que o armario seja ravado, 4s pratefeiras s3o alinhadas com as portas, € com logo
em alto relevo da emprasa,

0 acabamento das dobras nos cantos do tampo do armario & com fechamento sem a utilizagdo de sokda externa
em que a unido das chapas fica nas laterais com cortes feitos em 457 [arremate).

ACABAMENTO E SEGURANCA:
Todos o4 componentes metdlicos receberam tratamento antiferruginoso com adicio de tensoativo |
desengraxzante, livre de componentes orgénicos valdtels & metais pesados tdwicos, com resisténcia & corrosdo
| em superficies. O revastimento & por meio de pintura epdxi, com particulas de pd aderidas formando uma
| pelicula pldstica unifarme. Superficie possui tratamento anticorrosivo [fosfatizacBo) no processo de pintera que
garante resisténcia a ndvoa salina através de processo ecoldgico, sem formacio de efluentes, & pintura
eletrostética em resina hibrida epoxi na forma de pd, aplicada através de pulverizacho eletrostitica e

pantas, frestas ou onfickos entre 6,0 a 25,0mm de didmetro.

Todos o5 pontos de Soldas, possuem superficie lisa e homog@nea, ndo apresentam pontos cortantes, superficies
asperas ou eschrias, Foram eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos.

DIMENSOES:

ALTURA TOTAL: 1960 mm
LARGURA TOTAL: 640 mm
PROFUNDIDADE: 405 mm

| REFERENCIAS:
Pintura das estruturas, cor cinza texturizado

£ 50 0oL Ern SO e 3L N 0 TR Brdvirot £ B L SO bk Conteo « Rio o Janeirgy/Rl - TH,: [21) 2532 1379 ( 31781172

A verifical 38 88anallees va Ao gile Hllpsrizisns com Brddd g ulkize o chdige 91 B2-B0E1119-1E24
Faging 1ok 2

polimerizagic em estufa de alta temperatura, Todas as terminagdes receberam acabamento, no apresentaram |- -

FABRICAGAO: 5

-
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Taguaritinga/SP, 05 de dezembra de 2022, i

Anna Maria Gongalves =2

Inspetora — Exata Certificadora
Easirado digitalments
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma [ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https:/izisign.com.br/Verificar/91B2-BD80-1119-1E2A ou va até o sita
hitps:/izisign.com.br:d443 e utifize o codigo abaixo para verificar se este documento & valido.

Codigo para verificagao: 91B2-8D80-1119-1E2A

AR R

Hash do Documento
2093A23BFCe04FE82CF43FB2BBEBFCDABSSAICTESCEADO241FE08B5614DFDE3G

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

(=) nome(s) indicada(s) para assinatura, bam como seuls) status em 057122022 &(sio) :

% Anna Maria Goncalves - 014 682 067-37 em 05/12/2022 21:21
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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EXATA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N¢ 001.2019.VOL.01/2022

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacio de Produtos, atesta gue a empresa abaixo atende
ao prescrito no PRO-027 - Certificagdo do processo de preparagdo e pintura em superficies
metélicas, pelo modelo 5 de certificacio, obtendo o desempenho a seguir.

Razdo Social do Solicitante/Fabricante

MACQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Mome Fantasia do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS

Endereco do Solicitante/Fabricante
Rua Alberto Pereira, 80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga/SP

CNPJ do Solicitante/Fabricante

=& 1

54.826.367/0004-30
Ensaia Relatdrio de Enisio - Falcla Baver Rasultado
| 3
H-E!.I:I.-.El'_lzlﬂﬁ corngsSo por esposicos 3 Néwoa Saling par 1100 horas de MWH.-EET.SMMEI de EWIU.I'NE? D0/ - Ril
= oA,
H-ns'r:.t-ﬂrqla.icwr-uﬂ;n por exposipio atmosfera dmida saturada por MO L-415026/2/22 de 07/04/2033 B0/t — Ril
1200 horas de pxpadssio
::;;tnrm:tarrmiu por axpasicio ao ditsido de ermofre por 10 MOV/L-321815/1/22 de 07/04/2022 000 - Rid
Ensaio para determinacis da massa de fosfatzacio MOV L-42181%/3/22 di 11,/04/2022 0,67 glm’
: MDVIL-42 18150182 de
D tavrima (le da verificag B da espessura da comaoda 11/04/2022 127 um
Determing chio da fexbilidade por mandrl cnico Hmf'j._—:f[:ﬁ;i;ﬂl - 15 % alongaments
: MO L-42 1819/ 122 de
= KO
Determnacdo da verficegdo da aderdnga da camada 11/04/2022 Sh = RO :
. , Geometra 508 - B85ub f ©
Determinagdo do bellho da superficle BN LA 1810,/1/32 de 11/04,/2022 oo etrie 207 - Shub |
MOVIL-471818/1/33 de
I F
Determinagdo da dureia 3o lips 11/04/3003
Eesiténcla de revestimentos argdnicos para efelftos de deformacio RACHRY L4 21810/1/72 E BADNIL-42181502/12 | Ponto extremidade da
rapida {impacio) de 11/04/2022 faiha D.OZ kg 4

Mtividade Migrobiana - JI5 £ 25012010 0E | = Antlacterial praducts =
Test for antibacterial activity and sfficacy

QU R-263.827/1/22 de DO/LL/H0EE

Tama de eiminagan: 3§ o

9ma%

Emissdo: 30/05/2022

Revisdo 1: 111"1 1.:“1-01 2 [#um. ternpa de expasicda om ndvaa salina & intlushs de petEns 0e asvidade micrabiana)

Validade: 30,/05/2025

Anna Maria Gongalves

Gerente Operacional
Agfisals digitadmante

Eg dncumenis fol assnado diglalmants par &nns Maka Goncaives
Fara warifode Ba SESNEUIIAG v Bd B IEasingicn -'.';:nl._l:;:-i:-i-imlu:li..::l; P.-i.‘l:ldll_,'rﬂ.-'! ".l-.’!.E_-bSEE-L;'II-.'-f:-:.'-_S:'J-E.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documanto acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 12iSign. Para verificar as assinaturas
cliqgue no link: https:/lizisign.com.briVerificarfd53E-50562-C1CD-CB3E ou va ate o sile

hitps:fizisign.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento & valido.

Codigo para verificacao: 453E-5052-C1CD-C83E

Hash do Documento
7178CFEBAD3T1213E8634BDDFETE300F2ES55B109BA224FAB432C0D1 DABESDF26

C(s) nome(s) indicado{s) para assinatura, bem como seuis) status em 14/11/2022 a{sdo) ;

% Anna Maria Goncalves - 014 682.067-37 em 14/11/2022 16:10
UTC-03:.00
Tipo: Carificado Digital
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Relatdrio de Ensalo n® MOVIL-419026/1/A/22

Fagina 174

Loboralénio da Cress Acedincs pels Cpore do acordo com a ABMT NBR IECVEC 17025, sk o n® CRL-DST
A Cgore & signataiia do Acomdo de Reconhecimanto Wit éa ILAC — InMamatioral Laberalary Acremiation

RELATORIO DE ENSAIQ
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAGQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15201-355 = Taguaritinga- SP
AfC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-8150
E-mail: patricia. yamada@magmoveis. com.br
Ref.. (PJ100-064343)

AFA8. 0085

1. IDENTIFICACAC DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amastra identificada como: Armério de ago 02 portas de abrir Med. (19802 1200x450
mm), Material recabido no laboratério em 27/01/2022 e liberado para ensaio em 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAID
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Relatario de Ensaio n® MOVIL-419026/1/4/22
Paging 24

Labaraténia da Ensaio Acrediada pefa Cgere ce acorde com a ABMNT MBR: ISO8EC 17025, sob on® CRL-01307
A Cogoe & signataria do Acando de Reconhetimento Mituo da ILAC - Inlamational Labomatary Acreditatian Coopéntion

METODO | ESPECIFICAGOES

NBR B094:1983 - Material matilico revestide & ndo revestido - Corroafo por exposicio a4 névoa
salina - Métado de ansaio.

MBR B095:2015 - Material metalico revestido e ndo-revestido - Corrosdo por exposicio 8
atmosfera Omida saturada.

MNER 150 46282015 - Tintas e vernizes — Avallacao da degradacio de revestimento —

Designagao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parne 3. Avaliagio do grau de anfermijamento.

MER 5841:2015 - Determinagio do grau de empolamento de superficies pintadas

5Mmmmmm-ﬂ_mnrhqﬂmﬂ1|mm
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Relatario de Ensalo a® MOVIL-318026M/A/22
Paging 34

Laboralério de Ensain Acrediiada pels Coere da acorde com 2 ABMT MBR: ISDAEC 17025, sob o n* CRL-DTA0T
[ I:EFE-E: signatnia do Acords de Resonhecimenta Motue da ILAC = Intemationsl Labodelary Acredialion L0 pemim

RESULTADOS OETIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposi¢do em cdmara de névoa salina, conforme
norma NER 8094:1983,

el e T s
{horas) Obtide Obtida

£ /o | Ri 0

w d/to | RIO

120 dol o RO

Tl o /s Rl

168 dalta RiD

240 da Fla RO

264 da o RO .
312 do B0

338 dolto RIO

408 do/tn Ri O

432 do / to R

456 do /i Ri 0 B

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma NBR
5B41:20156
d0 = |santo de bothas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NER 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR 150 4628-3:2015
Ri 0 =0 % de area enferruada

i il Madied B oron 3900 =0 DI IETED SOCLITENLD "W oo amluiein el A (5] Sl orla e 6]

A Teproeug 09T UMD SOMeN okrd i L 58 inteqs o aus L4 eicho [ (VP POTOGONGS Osperon e ukrizaiopeded

Bk el nbiniodiagriadly phirar G G B RreD § BOSEIAH0E0 CODBE (] | 3511-0833 - FAX (1] 38110170
Pam verdca Rk e mER e e frjpa e Beanaide S0 WMMWMMMH HIES
war Balcschbalier com br - bauenifatcaohaser com

windla Ol Ao Sanks

ATLNG §

[ T il

o A

8le dooumestiic

Al dia

ek

2F

5 com braddis i

AR e S L



Falcao Bauer

i HeonpaQan o8 Sranc ke e sl

Relatdrio de Ensalo n® MOV/L-418026/1/A/22

Pagimr 44

Lanoratana oa Ensan Acrediiacs pela Cgore de acords com 8 ARMT NER ISOSEC 17025, ssh o 0" CRL-01307
A Cgene & signatiria do Acordo de Reconhecimento Mo da ILAC = inlemalicnal Lakarstany acredbalian Gocperation

Foto 3 — Amostra antes de ansaio Foto 4 = Amostra apds o ensaio

DATA DO(5) ENSAIO(S)
Ensaio realzado em 14/027/2022 a 08/03/2022.

EIBE-EE‘.".#'GH.D
Esze relatric cancela e substitui o relatdrio de n® MOV/L-419026/1/22, emitido em 04/04/2022.

S8o Paulo, 07 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Coniro Teonoldgioo do GControkr da Quakdade Gontre Teonoldglco do Contrale da Qualidade
ASSINADD DIGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DDS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABCRATORID GERENTE DE LASORATORID
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ICR
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para varficar as assinaturas clique no link: htips:fwww.portaldeassinaturas. com.brVerificar/38CE-8130-
BF48-0085 ou va até o site hitps:/'www portaldeassinaturas.com.br:443 e ufilize o codigo abaixo para
varificar se aste documento & valido.

Cddigo para verificagio: 98CE-8130-BF48-0095

Hash do Documento
BEB451AS0D220A641C7EDSEETD40BTEBBAFE5231B19FAD333393DB62A1T5FB18

Q(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como sau(s) status em 02/05/2022 é(s80)

% Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 am
02/08/2022 17:02 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital

7 Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab, Mdveis) -
380.317.088-79 em 02/05/2022 14:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Relatdrio de Ensalo n® MOVIL-413026/2/22
E o

Labaraitng oe Ensalo Acrediado pela Ggore de acorde com 8 ABMT MBR: ISOTEC 17026, seb o n® CRL-01307
A Cgrun & signatéria do Acords de Recanheeiments Motue da ILAC - Iniemationsl Labosslory Acredistian Coope@tio

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICD

ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAGMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MCVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, B0 = Nadir Paula Eduarda
15801-555 = Taquaritinga- 5P
AJC; Palricia Yamada
Telefone; (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-084343)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRAIS)

01 (uma) amostra identificada como: Armario de ago 02 portas de abrir Med. (1980w 1200x450
mm). Material recabido no laboratdrio em 27/01/2022 @ liberado para ensaio em 0B/02/2022,

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIO
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Relatdrio de Ensaio n® MOWV/L-418026/2722
Paging: 215

Laberatdin da Enepio Acredilade pals Cgore de ssardo com 8 ABNT MER ISOIEC 17026, s6b o n® CRL-01 307
A Cgere & signalaria do Acendo de Reconhecimentn Mituo da ILAC = inlernational Labarstory Acrediation Cooparation

Foto 2

METODO | ESPECIFICACOES

NER BOBS: 2015 - Maternal metdlico revestido e ndo-revestido - Corrasfio por exposicio a
atmosfera bmida saturada.

MBR 150 48628:2015 - Tintas e vernizes — Avsliagio da degradacio de revestimento —
Designagio da quantidade & tamanho dos dafeitos & da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Pare 3 Avaliagdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamentoe de superficies pintadas
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Relatdrio de Ensaio n® MOWVIL-418026/222
Pagina: 315

Labgratdria do Ereid Scredilads pols Cgore de moordo com a ABNT NER IFQIES 17025, 308 @ n” GRL- 30T
A Coere @ gignalaria do Acordo de Resochedrmerts Mituo da ILAC - inlemational Lebarstary Acrediation Cooparalion

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicdo atmosfera Omida saturada, conforme a
Norma NBR 8095:2015.

Tempo de Grau de mﬂ:ﬁmWI Grau dmwéammnm a
exposighe [ ormaNBR 584 norma NBRISO 46263
(horas) Obtido Obtido
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E00 thits RiD
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1.032 calto RiD
1.056 da o Ri D
1.080 do o Ri O
1.104 dofto Ri 0
1.178 do /o Ri 0
1.200 do o Ri 0
Grau de empolamento quandeo a densidade de distribuigio das bolhaz conforme a Norma NBR
5841:2015
dd = Isento de balhas

Grau de empolamento guando ao tamanho das bolhas conforme a Nomna NER 5841:2015
10 = Izento de bohes

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR 150 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de drea enferrujada

A% & tiken o cadign AR AIS5-B0R5-4A 13

i oo sia MEpovessy, poriald cacsinatursp oom b d

Foto 3 — Amostras antes do ensaio Foto 4 — Amostras apos o ensaio
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DATA DO(S) ENSAIO(S)
Enzaio realizado em 14022022 a 05042022

San Paula, OF de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Contro Tecnaldgica de Controle da Qualidade Cantro Tecnalégica de Controle da Qualidads
ASBINADD DIGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS ERUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LARORATORIO
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== PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certision.
Para verificar as assinaturas chque no link: https:/fwww. portaldeassinaturas. com brfVerificar/A33E-4255-
6050-4A13 ou va ate o site hitps:/www portaldeassinaturas.com. brd43 e ulilize o cddigo abaixo para
verificar se este documento € valido.

Codigo para verificagio: A33E-4255-6055-4A13

RO

Hash do Documento
2528BB044E74BB90678113EBOCCIEFB51700AD47CETOBAE496481 CO9BEF ABDEE

C{s) mome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 &(s8o) .

% Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
02052022 17:01 UTC-03:.00
Tipo: Certificado Digital

+ Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Moveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADD: MAGMOVE!S INDUSTRIA E GOMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Aferto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15801-555 =Taquaritinga- SP
AIC: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmaveis.com.br
Ref.: (PJ100-065256)

1. IDENTIFICACAD DA(S) AMOSTRA(S)
2 (duas) amostras identficadas pelo interessado como. Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboraténio em 10/03/2022 e liberado para ensaio em 11/03/2022.

2. METODO /| ESPECIFICAGOES
NBR 52091986 — Preparagio de superficies para pintura = Processo de fosforizagao

3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio para determinagio da massa de fosfato

Pardmetro Unidade Obtido u
Maesa da fosfato glm? 0,67 < 0,0004

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio reakzadeo am 14/05/2021.

Séo Paulo, 11 de abril de 2022,

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Cantre Tecnolbgico da Conbrote da Quatidede Centro Tocnoldgic do Gontrodo do Quealidadn
ASSINADD DIGITALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE

DAMILD OLIVEIRA DOS SANTOS BRUND GIOWVANNELLI
SUPERMISOR DE LABORATORIO EERENTE DE LASORATORID
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---- i PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi praposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar ag assinaturas clique no link: https:/hwww portaldeassinaturas.com. brerificar/AD88-4F55-
7050-1CT1 ou vé até o site https:/fwww. portaldeassineturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verficar se este dotumento & valido.

Codigo para verificagdo: ADBB-4F55-7050-1C71

RN AT A

Hash do Documento
SED418CeCDZEED4T02384 71 5AAB1960A0BCODEFATT4BAZ3A40C48BF91681T2C30

O(&) noma(s) indicado(s) para assinatura, bem come seu(s) status em 02/05/2022 &(sdo) :

+ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
021052022 17:03 UTC-03:00
Tipo: Cerfificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdveis) -
300,317.088-79 em 020572022 14:33 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-5585 = Taquaritinga- SF
AJC: Palricia Yamada
Talefone: (16) 3253-9150
E-mail; patricia.yamada@magmoveis. com. b
Ref.: (PJ100-085256)

1. IDENTIFICAGAO DA[S) AMOSTRA(S)

7 (=ate) amostras identificadas pelo interessado comao; Material Metalico Revestido.
Matarial recabido no laboratério em 10003/2022 a libarado para ensaio em 11/03/2022.

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIO
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Laboralério de Enasn Asrediado pela Cgore da acorde com & ABNT MBR ISQAEC 17025, scb on' CAL-DIS0Y
& Cpoe & signatina do Acoido de Resanhedmenta Mobue da ILAC — Intemational Labomtbory Acrediation Cooperaton

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR B0SE:1983 - Material metdlico revestido & nio revestido - Corrosio por exposigdo ao
didxido de enxofre - Método de ensaio.

MER 150 4628:2015 - Tintas & vemizes — Avalkagido da degradagio de revestimento —
Designagdo da quantidade e tamanho dos defeitos & da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3. Avaliagio do grau de enferrujamento.

HBR 5841:2015 - Determinagic do grau de empelamento de supericies pinfadas

MER 10443:2008 - Tintas e vemizes - Determinagao da espessura da pelicula seca sobre
superficies nugosas - Método de ensaio.

ASTM D7001:2013 - Pratica padrio para medigdo nio destrutiva da espessura de pelicula seca
de revestimento ndSc magnéticos aplicados 2 metais ferrosos e de revestimentos ndo
magnéticos e ndo condutores aplicados a metais ndo farroso.

MBRE 11003:2008(versdo corrigida 2010) — Determinagdo da verficagio da aderénciz da
camada,
ASTM D3359:2017 — Métodos de teste padrio para classificagiio de aderéncia por fita

ASTM D3383:2005 (Rewvisdo 2011) =2 . Método de Teste Padrda para Duraza de Filme por
Teste de Lapis

ASTM D523:2014 = Métedo de Teste Padrdo para Brilho Especular
NER 10545:2014 = Tintas — Determinagio da flexibilldade por mandril cénico.

ASTM D1308:2020 - Determinagdo do efeito de produtos quimicos domésticos
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3.

RESULTADOS OBTIDOS
34. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposicio ao digxido de enxofre, conforme
narma NER 8096:1983,
I :
Tempo de | Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma HEFI;IEM“I norma NER IS0 4628-3
|
1 dy 1 ta Ri0
2 dalto RiD
5 daf o Ri0
& da b Rid
T doflo R0
a da /o Ri0
9 da /o Ri O
10 o M o Rid

Grau de empolamennte quando a densidade de distribuigio das bolhas conforme a Norma

NBR 5841:2016
d0 = |sento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = |zento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR 1SO 4628-3:2016
Ri 0 = 0% da area enferrujada

Foto 3 — ras apds o ensaio

Fato 2 — Amostras antes do a-nuah::
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Labomténe de Ensal Acreditade pela Cpone de acordo com 8 ABNT MERLIEONEC 17334, sob o n® CRLOHIT
A Cgeme & signatiria do Acerdo de Recorhedmants Milua da ILAL — Internabional Labaralory Acredialion Cooperaticn

3.2.

Ensaio de determinagio da espessura da camada de tinta conforme a norma NER

10443:2008 & a norma ASTM DT081:2013.

Método utilizado para determina¢ao da espessura do revestimento

B
Condigdes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio ; °C 23 I
Umidade do ambiente durante o ensaio ' % 53 |
Espessura da camada (pm)
Individual Média
L e o SEosoptdo el btk
de reducdo amostra (C)
1 148 123
2 158 133
3 168 143
4 1651 136
5 111 a5
? :: g; 127 101 156 230
B8 113 88
9 124 a9
10 80 74
11 107 B2
12 113 a8
Malor valor encontrado que fol desprezadeo no célculo da média (pm) 143
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) T4
Fator de redugio da espessira estabelecido pela norma NBR 10443 (pm) 25

Cperador
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2.3. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma MER 11003:2008 Versio corrigida

de 2010.
Métoda utilizado para determinagio da aderéncia do revestimento
A = Corte em “X"
Aderéncia
Parametro Unidade Obtido

Tempo de aplicacio da fita 5 &0
Destacamento na intersecglo P ¥
Classificagao - YD

Destacamenio ao longo das incisbes mm 0
Classificagdo - X0

Mota: O método utilizado para a determinacio da aderéncia & baseado no valor médio da espessura da
pelicula seca; sendo método & para valor maior ou igual a 70 pm, & o método B para menor que 70 pm.

Classificagdo do destacamento na interseccao

¥ = Chrntatarsianio de 1 i @ 2 i £ uns o
¥z — Nonhum dolacamants na intereegiio DT AEOE o 13008 Na Ik eog s

3= Destacamento acime da 4 mm alé & mm am

2 — Destacamento acima de 2 men alé 4 mm em . 5
1 i em ambos o5 lados na infersecan

um au em ambos of lados na intersecdo

n reasfiedas oo Fenierios O et OoCLETENTI] mlm---l:l:llnﬂ.m EER b = S TR
il (B Vil il By Bt W Fintm na | i § S b gl 5T

ﬁﬂﬂﬂﬂhﬂu Emﬂnﬂnwhmhhmnsﬂwmmamwumm 3611-0B33 - FAX |.1 1) 3611
Fara wanitcafiia bgrSe el agrsd- shalyiEsg sy =-Saatmde S i padscos Db b ol dbadin J81G-46bkafa 5508
wwiw, falcacbauar. com.br - peusri@alcaobavar com, br

ST

ACFE A -G

8

IFeira Cie

i i
iy O

B e g ]

n (g

siristn dpitalmenio g

Hara

|54

el il s

e



Falcao Bauer

Cenirg: Tesnssgies ge Costroie e Quakdipds

Relatério de Ensaio n® MOVIL-421819011/22
Pagna: 610

Laberabdrio de Entaio Acredilads pals Cpore de aeordo com a ABNT NER ISONEC 17025, sab o n® CRLOAIOT
A Chene & signalaria 4o Acordo da Hﬂgmmrﬂn Ml da ILAL = inlernalional Lebaralory Acradiation Cooperaticn

Classificagdo do destacamento ao longo das incisdes

#g— Menhum destacamento &0 longo das #i— Deslamamanio de atd 1 mm ao longo das
[gl=2 ncisies y
&
;;'
L
¥ = Desfacampnte acima do 1 mm a2 mm so ®y— Destacamenlo acisa do 2 mm até 2 mim a0 ;_:_
Brgo G ircinden longe das incisde -

3.4. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma ASTM D3359:2017.

Aderéncia
Parametro Unidade Obtido
Classificagio - 5A B3

el & L

Hruno =0
. i

Classificagio do destacamento da camada — Método A (ASTM D3359:2017)

5 A - Bem descascamento ou remogio

4 A -Trago de descascamento ou remogdo ao longo de incisdes ou na sua intersecdo

3 A - Remogio iregular em incisdes de até 1,6 mm (116 pol.) em qualguer dos lados

2 A - Remogio iregular na maioria das incisdes de até 3.2 mm (178 pol.} em qualquer dos lados
1A - Remogio da maior parte da area do X sob a fita

0 A - Remogdo além da area do X

rischy digitalmsnlis por
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3.5. Ensaio de avaliagdo da dureza ao lapls (Fabricants do lpis: Faber-Castell), conforme

norma ASTM D3363:2005.
Ponto Cbtido Classificagdo

1 BH Apresentou corte ou arranhe a supedficie do
7 filrne

1 SH Aprazantou corte ou arranhe a superficie do
o filme:

1 aH Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 | filrme

1 aH Apreseniou corte ou arranhe a superficie do
) filma

1 2H Apresentou corte ou arranne a superficie do
2 filme

1 H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

i F Aprasantou corte ou arranhe a superficie do
Z fiirma

1 Mo apresentou corte ou arranhe a supedica do
2 HiE filme

3.6. Ensalo para verificagdo do brilho da superficie, conforme a Norma ASTM D523-14

Geometria Obtido
Parametro do medidor | Unidade
i Média L}
20 ub 58 54
Media das eifuras de britha

&0 ub BD +£24
Equipamento Data da préxima calibracgfio

hMedidor de brilho (Fabricante BYR n® saria 1084383) = FE 11508 DS/2022

| Fadrao de brilho {n® serie 1064383 n® Cat 4442) Da20:22

"CF SESLPAFAIE W IPESETELAI§ (O RO Coos T is, AT AN IO L SR ) GO ) b a8 B
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3.7. Ensaio de determinacdo da flexibilidade por mandril cénico, conforme NER
10545:2014 ¢ NER 10443:2008,

Média da Espessura da camada (pm)
Amostra Obtido U
Corpo de Prova 1 65 + 2028
Corpo de Prova 2 83 + 34 62

Corpo de prova 1 .
Determinagdo da flexibilidade da tinta

Parimetro Unidade Obtido L

Temperatura do ambiente durante a realizagdo do ensaio "C 23 -

Umidade do ambiente durante a realizagio do ensaio % ER -
Distancia ao longo do eixo do cone a partir da extremidade chisti 185 + 0.01

mais fina {(Houve fissuras) :

Alongamento percentual ablido através do grafico %o 2,3 =

Conegao adicionada & porcentagem de alongaments por _

b 048
cada um de espessura |
Alongamenta final encontrads ] U R -

Corpo de prova 2
Determinagdo da flexibilidade da tinta

Pardmetro Unidade Obtido u

Temperaiura do ambients duranie a realizacio do ensaio "c 23 8
Umidade do ambiente durante a realizacio do ensaio % 55 .
Cistdncia ao longo do eixe do cone a partir da 185 +

axtremidade mais fina il (Houve fissuras) 3,01

Alongamento percantual obtido através do grafico Vo 23 -
Correcio adicionada & porcentagem de alongamento por o

cada um de espessura Qidaa
Alongamento final ancontrado % T -
Operador
Bianca
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38. Ensaio para determinagio do efeito de produtos quimicos doemésticos, conforme

a Morma ASTM D1308:2020

Produto
guimico

Agua fria

i0 minutas

Obtido

l_':l Reagente nio deve deixar marcas ou alteragies
paf manenles visveis sob luz, apos o procedimenta o

limpeza.

Conforma

Agua guente

30 miniitos

0 Reagents nio deve deiwar marcas ou alterscdes
permanentes visiveis sob Iuz, apds o proceciments de
limpiza,

Conformae

Alcool etilico 50%

30 minutos

O Reggente nio deve deikar marcas ou alteragies
permanantas visiveis sab luz, pads o procedimento de
limpeza,

LConforme

Vinagre

30 rminutos

0 Reagents ndo deve deixar marcas ou aiteragbas
pErmaEEntes visivels sob lug, apds o procedimento de
limpeza,

Canfarme

Solucdo de sabdo

30 minutos

O Reagente nic deve deixar marcas ou ateraghes
permanentes visivels sob lu:, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

B-AGEA-F

Solucdo
detergente

30 minutos

0 Reagente nio deve deixar marcas ou atteragbes
permanentes visiveis sob vz, apos o procodimentio de
limpeza.

Conforme

Oteo

A0 minutos

O Reagente nfo deve cobar marcas ou glieragtes
parmanentes ¢isiveis sob lug, apds o pracedimeanto de
limpeza.

Conforme

nomeeliga SR A AARS

1EE

Ketchup

30 minutos

O Reagente nio deve desxar marcas ou altaraglies
permanentes vistvels sob luz, apos o procedimenta de
limpeza.

Conforme

TR IREE:

hostarda

30 mibnutos

O Resgente ndo deve deixar marcas ou alteraghes
permanentas visiveis sob luz, apds o procedimanto de
fimpaza.

Conforme

Canfi

30 minutos

0 Reagente n3o deve deixar marcas ou alteragies
permanantas visiveis sab luz, sads o procedimento de

limpeza.

Conforme

it

Cha

A0 inutos

0 Reagente ndo deve dalar marcas ou alteragiag
pErmanantes vEiveid 1ok lue, 3p60 o procedimento de

limpeza.

Conforme

T Gavoe el & Lt L

Ty

Gleo lubrificante

A0 minutas

0 Reagente ndo deva dajwar marcas ou alteragbes
permenentes visivels sob but, 3005 o procadimento de
limpeza,

Canfarme

10 gl higrs
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4. DATA DO(S) EN3AIOS)
Ensaio realzado em 240352022 a 07042022,

S20 Paulo, 11 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAQ BAUER LTDA
Cantro Tacnolégico da Controle da Cualidade Confre Tesnolkiglen da Controle da Quabidads
ASSINADG DIGTALMENTE ASSINADD DIGITALMENTE
DANILO OLIVEIRA DOS SANTCS

SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DF LABORATORIO
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: hitpefiwww. poraldeassinaturas.com.brVerficarfa87C-484B-
48FA-BI0E ou va ate o site https:/fwww_porialdeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para
verificar se asle documento & valido.

Codigo para verificagio: 387C-464B-49FA-B506

LTI

Hash do Documento
95493BCTSB28DDOB4AAFT4B32D24TED10CSCDFC2AAB8302211B6560BB5386937

Q(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(sao)

+ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
020562022 1700 UTC-03:00
Tipo: Cedificado Digital

= Danile Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Mdéveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga- SP
AJC: Patricia Yamada
Telefone: (18) 3253-9150
E-mail; patricia.yamada@magmoveis. com.br
Ref.: (PJ100-085256)

1. IDENTIFICAGAQ DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Material Matalice Revastida.
Material recebide no laboratério em 10/03/2022 & libarada para ensaio em 110272022,

AMOSTRA RECEEIDA PARA ENSAIO

Foto 1

2. METODO / ESPECIFICACOES

AZTM D2754-03 (Reapproved 2019) = Standard Test Method for Resistance of Onganic
Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
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3, RESULTADOS OBTIDOS
Ensalo de avaliagio da resisténcia de revestimenta orginicos aos efeitos da deformacao

BEGE.E61 B [T

= Dos Sandos

MO LA

A oo digilahnéste pork

rapida
Condigoes ambientals
Parametro Unidades Obtido Emn_l:lﬂl:adu
Tempo de condiclonameanto Horas 24 Minimno 24
Temperatura do ambiente b 2 22 21825
Umidade do ambiente o 53 45 a 55
Método de preparagio da chapa
Mo informado
odenenl
Mo informado
Pardmetro Unidades Obtido
Diadmetro do indentador pol. {mm} 0,625 (15,9)
Digmetro do suporte da chapa pol, (mm) 0,84 (16,3)
Espessura do subsirato mm 0,945
Espessura do revestimento pm 101
Altura do ponto extremidade de falha pal. (mm) 1(25.4)
Ponto de extremidade da falha kg.m 0,02
Tipo de deformagao , - Extrusao
4. DATA DO(S) ENSAIOS)
Ensaio realizado em 220312022 & 25/03/2022.
S&o Paule, 11 de abril de 2022,
L.A. FALCAD BAUER LTDA L.A. FALCAD BAUER LTDA
Contra Tocnoldglco o Controln da Quakdada Contre Tecnolégion de Controle da Cualidade
ASSINADD DMGITALMEMTE ASSINADD DIGITALMENTE
DANILO CLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELL)
SUPERVISOR DE LABCRATORID GERENTE DE LABORATORIO
s
TR P ESRIITE DR ATARNS ) (R (AT ES (TS H Tl Lo KT U ACATAL S Ace ) Lo
A Tl O oni SotuITa nis LT pocRTh !EH ny Im L] n'l_.Ei.I_n-n:i L] EIOTRED i S “IIIFEI-D E!ﬂ

B AALHL G Ry & s il cobiegebeFsaitnm B4d o SRne B EPSE0DERTR BB 1) 2571 -0833 - FAX (1) 36950170
Fara nri i iR b s el yares. slm v myenBam ek S d et Do vl dschs LeiREaarisad- DAED,
wwvw, Talcachauer. com.br - bauer@ falcaobeuer. com, by
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= Bruno Giovannell (Administrador) - 300.737_008-60 em
02/05/2022 16:58 UTC-03:00

Tipo: Cerificado Digital

+ Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab, Mdaveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 1426 UTC-03:00
Tipo: Cerificado Digital
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RELATORIO DE ENSAID
ANALISES MICROBIOLOGICAS

MAGQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Pigica: 12

RUA ALBERTO PEREIRA, BD — NADIR DE PAULA EDUARDO
CEP: 15001-555 — TAQUARITINGA — 5P
AIC: PATRICIA YAMADA
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia. yamada@magmoveis.com.br

IDENTIFICAGAD DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) armostra de Corpo de prova identificada pelo interessado como: Conjunto Aluno CJA
08 & CJA 0GB, e recebida pelo laboratorio em 3102022,

2.  METODOLOGIAS | ESPECIFICACOES
JIE Z 28012010 (E} — Antibacterial products = Test for antibacterial activity and efficacy.
3. RESULTADOS OBTIDODS
INGCULO | resuLTADO
IHIEI&_L. UFCler | mnﬁ%ﬁfm‘“ TAXA DE
MICRORGANISMO |  (UFClem?) f ‘f'“'} ELIMINAGAOR
{SE e Luaniﬁtl'rﬂnﬁm (%)
TRATAMENTO) | TRATAMENTO) . )
Staphylocooous
aureus ATCC 6538 Sx 10 <10 3.0 99,9%
Escherichia coll
ATCC 8739 5% 10° <10 3,0 09,9%

" Afividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Indcule Inicial - Valor logaritmico do

Resultado.

@ Taxa de eliminagio = Redugao do indcuwlo iniclal

Poen warifics’ S SptemnBiReRd mn s
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DATA DO{S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado no periodo de 31/10/2022 a 0971172022,

580 Pauio, 10 de novembro de 2022

L.A. FALCAO BAUER LTDA
Cantre Tesnaldgics e Controls da Qualldade

Assinado digitaimente

JESSICA FIQUEIREDD QUEIRDS
SUPERVISOR DE LARDRATORID
CRO N D44008E5
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= PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documeanto acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
cliqua no link: hitps:\\www.portaldeassinaturas.com. brVerificar/71B3-8D59-C372-5CBE au va até o site
hitps:fwww. portaldesssinaturas.com. bri443 e utilize o cidigo abaixo para verificar se este documento &
valido.

Codigo para verificagdo: 71B3-9D59-C372-5CB8
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Hash do Documento
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o{s) nome(s) indicadols) para assinatura, bem como seu({s) status em 10M11/2022 ésaa) -

= Jessica Figueiredo Queiros (Supervisora de Lab. Quimico) -
401,.961,258-69 em 10/11/2022 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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